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32. Mikrofotografie vzorků keramiky HK 
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Obr. 1: Těšetice „Sutny", grafitová keramika H D 2 , 1686A (100-120), rut i l v grafit-sericitové břidlici, 
X N , lOx . 

Obr. 2: Těšetice „Sutny", grafitová keramika H D 2 , 1640A (100-130), sillimanitové rula v grafitové 
surovině, I N , lOx. 
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Obr. 3: Těšetice „Sutny", grafitová keramika H D 2 , 1 6 4 0 A (100-130), zelené amfiboly a úlomky amfi-
bolitových rul , X N , lOx. 



Obr. 5: Těšetice „Sutny", grafitová keramika H D 2 , 1640B (60-80), úlomky sillimanitových rul grafi
tem, X N , lOx 

Obr. 6: Těšetice „Sutny", surový grafit H D 2 , 1 6 5 3 (0-20), grafitová břidlice se si l l imanitem, X N , lOx. 
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Obr. 7: Těšetice „Sutny", surový grafit H D 2 , 1 6 5 3 10-201, červenohnědý rut i l v grafitové břidlici, X N , 
lOx. 

Obr. 8: Traisental, J I I 72/266, surový grafit H D 2 - 3, ruti l v grafitové břidlici, X N , lOx . 
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