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Prfspevok k poznaniu stredovekej keramiky 
na juhozäpadnom Slovensku 

MATEJ RUTTKAY 

Keramika tvorf podstatnü casf v sübore nälezov ziskavanych pri archeologickom 
vyskume stredovekych lokalft. Zial , v prostredf zäpadneho Slovenska (mimo Bratislavy) 
je poznarüe jej vyvoja zatiaT na vermi nizkej ürovni. Chybajü hlavne novSie informdcie. Po 
vyraznom kvalitatfvnom posune v objasnovani stredovekej keramickej produkcie, ktory 
nastal v Sesfdesiatych a sedemdesiatych rokoch (HabovStiak 1961, 451-482, Kraskovskd 
1980, 81-106), sa aktivity v oblasti jej vyskumu utlmujü a zdujem specialistov sa presüva 
skör na spoznävanie hrnciarstva na strednom a vychodnom Slovensku (Polla 1986, HoSso 
1985, 221-229, 1983, 215-213). 

Cierom prispevku je priblföit niektord dölezite z verkej öasti doteraz nepublikovane, 
alebo len öiastocne zverejnend stredovekd ndlezovö sübory zo zäpadneho Slovenska a na 
nich dokumentovaf zäkladnö etapy vyvoja stredovekej keramickej produkcie. Ide o celky, 
ktorö sü aspofi orientaöne datovand nälezmi minci, prfpadne o sübory räzu depotov (nalezy 
z hrnciarskych pect), alebo o typovo vyraznö sübory porovnateind s dobre zatriedenymi 
nälezmi. Na tomto mieste nieje priestor vycerpävajüco prezentovaf" vybrane komplexy, 
a preto sü spristupnend len ich najcharakteristckejäie prvky zachytävajüce hlavne tenden-
cie v produkcii stredovekej keramiky. Taktiez nie je cidom priblizit" histöriu spravovania 
keramickej produkcie a Madame dalekosiahlych analögif. 

Ani jeden zo süborov nepochddza priamo z mestskeho prostredia (zachytävajü okruh 
dedinsky, resp. nizäej slachty), ale uz dnes sa pri porovnani s mestskou produkciou ukazu-
je, ze hlavne vyvojovd etapy sü podobnd v oboch prostrediach. Ciastoöna odliänost' sa javi 
v pouzi'vanych typoch nädob. ZiaL zatiar mozno povedat", ze z Ponitria nieje podrobnejsie 
publikovany ani jeden „mestsky" vrchnostredoveky celok, a tak blizsie k spoloCnym, ale
bo rozdielnym znakom mestskej a vidieckej keramickej produkcie sa bude mozne vyjadrif 
az po vypublikovani doposiar nezverejnenych kontextov. V tejto süvislosti sa verke nadeje 
vkladajü do pripravovanych katalögovych prac z mestskeho jadra, resp. hradu v Nitre. Aj 
pri sücasnom stave vyskumu je iste, ze tak, ako v mestdch, resp. v ich predmestiach pöso-
bili specializovanf hrnciari aj vo vidieckom prostredf. 

Prfspevok sa zaoberd keramickou produkciou od konca 12. stör., kedy mozno v nä-
lezoch badaf prve zretefne prvky nastupujücej vrcholnostredovekej produkcie. Postupne je 
venovand pozornost' aj 13.-15. stor. a v zdvere aj 16. stör., kedy uz v rannonovovekej pro
dukcii doznievajü stredovekd örty. V centre pozornosti je stolovy riad, mimo zdujmu je 
keramika technickd, kachlice, aquamanile, hracky, a pod. 

Z Madiska priestoroveho sa pozornost' süstreduje na üzemie stredneho a horneho 
Ponitria, kde sa v poslednych rokoch koncentrovala pozornost' archeolögie stredoveku -
zaniknutd dedina v Nitre-Pärovskych Hajoch (Pieta, K.-Ruttkay, M . 1987), stredoveke 
panske sfdla v Partizänskom-Simonovanoch (Ruttkay, A.-Ruttkay, M . 1989), bratrfcka 
pevnosf Branö-Vellca Ves (Ruttkay, M.-Cheben, I.-Ruttkayovä, J. 1994). hrnciarska pec 
v Slazanoch (Ruttkay, M . 1988), feudalne sfdlo - Topolcianky (Ruttkay, M . 1991). Vo 
vsetkych prfpadoch ide o v sücasnosti spracovavane sübory, a preto je nutne vsetky pre-
zentovane vysledky chdpaf ako predbezne. Jednotlive vybery sü priblfzene v chronologic-
kom poradf, aby sa tak zvyraznila os vyvoja vrcholnostredovekej keramickej produkcie 
v tejto oblasti. 
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Obr. 1. NItra-Parovski Haje, vyber nalezov z konca 12.-prvcJ polovtcc 13. stor. - obj. 5:1-9; obj. 28:10-17. 
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Koniec 12. a prvä polovica 13. storotia 

Poöas vyskumu zaniknutej dediny v Nitre-Pärovskych Häjoch sa v r. 1986-1987 
preskümalo 18 stredovekych objektov (Pieta-Ruttkay 1987).V Objekte 31 (odpadoväjama) 
sa na§la okrem keramiky, zvieracich kosti a paleobotanickych zvyäkov aj minca Belu III. 
(1172-1196). V objekte 5 (süstava hlinenych peci) sa na§la okrem ineho aj minca Ondre-
ja II. (1205-1235). Daläie objekty s nälezmi minci sa podarilo preskümaf aj v r. 1994 (vy-
skum sa uskutocnil az v zävere roka, a preto nie je moznd sübory prezentovat). Typologic-
ko-chronologick6 porovnävanie nälezovych celkov ukazuje, ze do zhruba jedneho horizontu 
mozno zatriedit' este cfaläfch 6 objektov z vyskumnych sezön 1985-1986. Na zaklade po-
rovnania zo süvekymi si'dliskami zo zäpadneho Slovenska (Hurbanovo, Bifia-Habovstiak 
1961), Choti'n (Paulik-Rejholec 1958, 223-235), prfpadne z Madarska (Parädi, N . 1963, 
205-248, Kovalovszki 1975,204—226), mozno usudzovaf, ze sa tu jednä o zaniknute osid-
lenie zo zäveru 12. a hlavne z prvej polovice 13. stor. 

V inventdri (obr. 1-3) sa vyskytuje keramika vyrobenä na nedokonalom hrnciar-
skom kruhu z mierne zmiteho materialu s malou primesou sfudy. Prevazuje farba hnedä, 
ciernohneda a niekedy hnedä s nädychom do tehlovocervena. Lomje tehlovocerveny, sedy, 
alebo cierny. Hlavnym typom je hrniec vyskytujüci sa v zäkladnych formäch. Stfhly hrniec 
s vydutfm v hornej tretine zreterne nadväzujüci na starsie tradfcie sa vyskytuje vo velmi 
malom poCte (obr. 1:17). Prevazuje südkovity nizäf hrniec (obr. 3:1, 3) aobjavujü sa aj 
exempläre s temer valcovitym telom. Najcastejsia vyska koh'se medzi 15-22 cm. Vyssie sa 
vyskytujü zriedkavo. Oproti predchädzajucemu obdobiu sa zvysuje variabilita okrajov (rozne 
profilacie), ktore sme predbezne rozdelili na tri skupiny - Ia-Ic. NajöastejSie sa vyskytuje 
pomerne ostro nasadene üstie, ktore je takmer vzdy na vnutornej strane mierne prezliabnu-
te-Ia. (obr. 6; 1:1,2,7, 11-17). Preliacenäjeöastoaj horna vodorovne zrezanä casf okraja 
(obr. 1:14,2:2). Menej sa objavujü mierne, alebo ostro nasadene üstia s temer zahrotenym 
okrajom (vnütorna strana üstia möze byi prezliabnutä) - Ib (obr. 6; 2:7) a mierne vyhnuta 
s viacnäsobne profilovanym okrajom - Ic (obr. 6). V materiäli pouzitom na vyrobu nadob 
typu Ib sa vyskytuje menäie mnozstvo ostriva, ako pri typoch Ia a Ic a tiez steny hrncov sü 
tenSie. Ukazuje sa, ze nadoby skupiny Ib predstavujü novy prvok ohlasujüci uz produkciu 
druhej polovice 13. storoöia. 

Hlavnym vyzdobnym motfvom sü obezne ryhy, prfpadne zävitnica, menej sa vysky
tuje jednoduchä vlnovka a vynimoöne' sü nechtovd vrypy. 

Na dnäch sa casto zistujü stopy podsypky, beznym javom sü plastickd znaöky (obr. 
3:1,3). 

Okrem hrncovitych nädob sa sporadicky objavujü vellce hrubostenne zäsobnice (prie
mer üstia 25—45 cm) s masivnym, niekedy vodorovne vyhnutym okrajom (obr. 1:5, 15). 
Vyrobenö sü z hliny s velkou primesou hrubeho ostriva (kamienky az do priemeru 7 mm). 
Ich plecia a podhrdlie sü zdobene jednym, alebo dvomi radmi vpichov, alebo nechtovitych 
vrypov a obeznymi ryhami, öi zliabkami, pripadne jednoduchou vlnovkou. 

V sübore sa vyskytuje aj misovita nädoba, resp. pokrievka (obr. 1:16). Je vyrobenä 
z podobneho materialu ako väcSina hrncov, povrch temer tehlovocerveny. Ozdobend je po 
celom tele hustou rytou zävitnicou. Priama vyvojovä nadväznost' na hlboke misovite tvary 
zname z 11.-12. stor. sa na tomto üzemi zatiar nezdä reälna. 

Iba v dvoch pripadoch sa vyskytla biela keramika - örepy z hmcovitych nädob sü 
vyrobenö zo zltobieleho mierne zrnitöho materialu. Objavilo sa aj cervene malovanie. 

Druhd polovica 13. stor. 

Pri vyskume stredoveköho feudälneho sidla v Partizänskom-Simonovanoch sa v r. 
1987-1988 podarilo okrem indho preskümaf vezovitü stavbu (Ruttkay, A-Ruttkay, M . 1989). 
Jej zänikovy horizont je pomerne dobre datovan^ mincami - v zänikovej vrstve nad po-
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dlahou sa nasli 4 mince Ladislava IV. (1272-1290) - napodobniny viedenskych fenigov 
Pfemysla Otakara II. Na ich zäklade mozno predpokladaf, ze v tejto vrstve sa vyskytuje 
materiäl pouzfvany v polovici, resp. v druhej polovici 13. stor. (obr. 4). 

VäöSmu süboru tvori keramika vyrobenä z mierne zrniteho materidlu s primesou 
piesku a velkym obsahom shidy. Lom je nerovny. Vytäcand je na nedokonalom hrnäiar-
skom kruhu. Farba prevazuje öiernohnedd a hnedä, zriedkave je sfarbenie do tehlovocerve-
na. Material pouzity na vyrobu nädob je kompaktnejsi, ako hmota z predchadzajüceho 
horizontu. Bohata primes sfudy möze byt' spösobenä miestnymi zdrojmi piesku, resp. hliny. 

Naprostü väcsinu tvoria hrncovite nadoby, najcastejsie vysoke 18-25 cm s prieme-
rom üstia 16-20 cm. Z hl'adiska tektoniky ich mozno rozdelit' na dve skupiny: 

IIa - nadväzujüca na predchddzajuci vyvoj. 
IIb - s novymi prvkami. 
Do prvej skupiny (IIa) sü zaradene südkovite hrnce s pomerne ostrym nasadenim 

üstia, s mierne profilovanym okrajom a na vnütornej strane mierne prezliabnutym üstim 
(obr. 4:12, 15), vel'mi podobne casti keramiky z predchadzajüceho horizontu (typ Ia). 
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Obr. 3. NItra-Pärovske Haje, vyber nalezov z konca 12.-prvcJ polovice 13. stör. - obj. 22:1; obj. 31:2; obj. 42:3. 

Hlavnü casf inventdru tvoria nädoby skupiny IIb, t. j . südkovite hrnce s plynulejSie 
nasadenym üstim, vyraznejäie profilovanym okrajom, öaslo dohora vytiahnutym (obr. 6,7, 
9, 13, 16). Na vnütornej strane üstia je typickym prvkom viac, alebo menej zvyraznene 
piasticke rebro. Po prvy krät sa objavuje aj dovnütra vtiahnute' duto profilovane üstie (obr. 
4:5). 

Mierne rozdiely sü badateine aj v spösobe vyzdoby tela oboch skupi'n nadob. Zatiar 
Co pri skupine IIa, sa este hojne pouzi'va jednoduchä vlnovka, pri skupine IIb temer üplne 
mizne a absolütnu prevahu majü obezne ryhy na pleciach, alebo po celom tele hrnca. 

Na starsiu tradiciu nadväzujü aj masivne pomerne Stihle zäsobnice vyrobene z hru-
bozrnnöho materiälu (priemer üstia 38-46 cm). Charakteristicky je zhrubnuty okraj (obr. 
4:11). Telo je ozdobene rytou zävitnicou. Typickd je Cierna, alebo hneda farba. 

Ojedinele sa zaöinajü vyskytovat' aj poharovite nddoby valcoviteho, alebo kuzelovi-
teho tvaru s mierne vyhnutym üstim a len naznakovo profilovanym okrajom. 

Iny druh keramiky sa vyskytol len vynimocne. Do okruhu bielej keramiky sa radi 
zvonovitä pokrievka (resp. miska) ozdobenä dvojicou obeznych ryh (obr. 4:4) temer zhod-
nd s ndlezmi z juzneho stredneho Slovenska (Fifakovo). 

Iba zriedkavo sa objavuje keramika vyrobena tiez z mierne zrniteho materiälu s pri-
mesou srudy, ale kvalitnejsie vypalena. Jej povrch je sedocierny a lom sedy, alebo sivy. Do 
tohoto okruhu patrf üstie (pravdepodobne z dzbanu) ozdobene dvojitou plastickou liätou 
(obr. 4:2) a vyrazne profilovane hrdlo z fl'aäovitej nddoby (obr. 4:8). 

14. storocic 

Azda najmensie sü süöasne vedomosti o keramickej produkcii 14. stor. Vhodny sü-
bor sa vyskytol opät' v Partizanskom-Simonovanoch (Ruttkay, A.-Ruttkay, M . , 1989). Po 
zdniku vezovitej stavby bola £ast' kamefiov z rozpadnutych mürov, ale aj zo zdkladov po-
uzitd pri stavbe noveho objektu. V zasype druhotne vybrateho negativu severozdpadneho 
müru pövodnej veze sa nasiel vyrazny keramicky material, ktory musi byt' mladsi, ako 
zdnikovy horizont (druhä pol. 13. stor.) veze a starsi, ako neskorsia stavba, ktorou boli 
zdklady prekryte (v 15. stor.), t. j . - ramcove ho mozno zatriedit' do 14. stor., pravdepodob
ne skör do jeho prvej polovice. 
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Obr. 4. Paiiizanskc-Simonovany, vybcr nälczov z druhcj polovicc 13. slor. 

Na vyrobu väcsiny keramiky z tohoto süboru sa pouzfval mierne zrnity materiell 
s pn'mesou drobneho ostriva, nevermi odlisujüci sa od predchadzajüceho horizontu. Zme-
nu badat' v kvalite vypalenia, ktora sa vyrazne zlepsuje, co sa prejavuje aj na kompaktnej-
som lome crepu. 

Najcastejsie sa vyskytujü hrnce. Üplne sa vytracajü tvary nädob nadväzujiice na 
vyvoj 11 .-12. slor. s ostro nasadenym üstfm (podobne ako Ia, IIa). Temer vyluCne sa obja-
vujii südkovite hmce s lelom zdobenym rytou zavitnicou, alebo obeznymi zliabkami, s dvomi 
zdkladnymi spösobmi formovania hornej casti nddoby: 

l i l a - vydutie nadoby pozvofna prechad/a v kalichovite roztvorene listie, ktore mö/.e 
byt' na vnütornej strane mierne pre/.liabnute, okraj je zväcsa mierne zhrubnuty, na vonkaj-
sej strane pre/.liabnuty (obr. 5:2, 3:6). 
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0 5cm 

Obr. 5. Partlzdnske-Simonovany, vyber nälezov zo 14. stor. 

Illb - plynule nasadend a predfzene' üstie je ukoncene zvisle, alebo ostro sikmo zre-
zanym okrajom casto röznymi spösobmi profilovanym (obr. 5:1, 6:6). 

Najcastejäie sa vyskytuje skupina l i l a pouzfvany na hrncoch s priemerom üstie 
12-28 cm. Skupina Illb sa objavuje v mensom poöte, prevazne na hrncoch s priemerom 
üstia 14-19 cm. Zriedkavo sa objavuju aj nädoby s jednoducho vyhnutym üstim a sikmo, 
resp. zvislo zrezanym okrajom, naznacujüce uz vyvoj druhej polovice 14. a 15. stor. 

Z ostatnych tvarov sü zastüpene hlinene kahanceky s vylevkou (obr. 5:4), poharovi-
te nadoby a fragmenty d/.bdnov. 

Vynimocne sa objavuje siva keramika, avsak v dosledku fragmentarnosti nie je mozne 
blizsie defmovaf jej tvarovü naplii. V tomto sübore sa biela keramika nevyskytla, ale to jej 
vyskyt v tomto horizonte nevylufiuje. 

Z druhej polovice 14. stor. zatiar nemäme z lohoto üzemia k dispozfcii vyraznejsi 
celok. Aspon orientacne si mo/.no keramickü produkciu priblizif na zaklade znamych sü-
borov z üzemia zäpadne od nami sledovaneho regiönu (Trnava a Hlohovec). V lejto süvis-
losti je nutne zdöraznit*, ze sa jednä o len pomoenü paralelu, ktora nemöze zachytäval' 
speeifika nami sledovaneho regionu. 

V sübore z Trnavy (Hosso 1970, 23-35), sa vyskytuje prevazne siva keramika (obr. 
7:1-14; 8:1, 3, 4, 7-10) a len v minimalnej mierc biela (obr. 8:5). resp. tehlovocervena 
keramika (obr. 8:2, 5) (okruh tzv. keramiky s larebnym crepom - Hosso 1983, 215-231). 

569 



1 

Q b 

U 
c 

II 

b 

(W 
* 1 1 ' i 

a 
c 

III Wff'fflF 
a 

C 
b 

C 

Obr. 6. Typologickv prehl'ad najfäslejSie sa vyskylujücich okrajov. 13.—14. stör. 

Najväcsiu öast' süboru tvoria hrnce s ovalenym okrajom (niekedy oznacenym kolkom), 
zriedkave je vytiahnutie v okruzie. Ostatne typy nddob sa vyskytli len sporadicky - misa 
s ovalenym okrajom, tri dzbäny, kahanec, zvonovitä pokrievka, tanierovitä pokrievka sa 
päsikovym uchom. 

Do okruhu bielej keramiky patri tenkostenny dzban a maly zvonöek. Dva tzv. gotic-
ke pohäre patria do okruhu keramiky s farebnym crepom. 

V mierne vychodnejsie leziacom Hlohovci sa z vyplne hrnöiarskych peci podarilo 
ziskaf podobny materiäl. (Polla, B.-Rejholec, E., 1961, 259-269). Prevaznä väcsina nädob 
je z okruhu sivej keramiky, avsak nechyba tu ani tehlovocervenä keramika. Väetky nädoby, 
vrätane pokryvok boli lbrmovane na rychlo rotujücom kruhu. V tvarovanej näplni sa obja-
vujü stfhle hrnce s vydutim v hornej tretine s ovalenym, alebo dohora vytiahnutym, vyni-
mocne pretläcanym okrajom (typy ako v Trnave), könickö misy s vylevkou a vodorovne 
vyhnutym na hornej strane zdobenym üstim, zvonovite pokrievky s üchytnym gombikom 
a fragmenty z dzbänov. Gast' nädob je zdobena rytou vyzdobou a v tomto obdobi badaf po 
prvy krät aj masovejsi nästup radielkovanej vyzdoby (na tele nädob, na okrajoch, hrdle 
a üsti). 

Prve dve tretiny 15. storocia 

Z üzemia strednöho Ponitria mäme pomerne dobre informäcie o keramickej produk-
cii prvej polovice, resp. druhej tretiny 15. stor. Prvym bodom je hromadny nalez minci zo 
Surian, ktory bol podia numizmatickeho rozboru ukryty okolo rokov 1433-1434 (Kujov-
sky-Hunka 1990). Mince boli ulozene v hrnci s n'msovite profilovanym okrajom a zakryte 
dvomi pokrievkami - zvonovitou a miskovitou (obr. 9:1-3). 

Najdölezitejsi'mi pre poznanie keramickej produkcie v prvej polovici 15. stor. sa 
javia nälezove sübory zfskane z vyskumu zaniknutej osady v Branci-Vel'kej Vsi (Ruttkay, 
M.-Cheben, I.-Ruttkayovä, J. 1994). NajvyraznejSi je celok z obydlia - objektu 15, v kto-
rom sa okrem inöho naslo 31 minci, prevazne zäpadnych razieb. Podfa rozboru numizma-
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Obr. 7. Tmava, vyber keramicky'ch nälezov zo 14. stor. (podfa HoSSo - 1970). 

tika sa ich doplnanie skonöilo priblizne v r. 1456—1457 a zanedlho po tomto dätume muse-
lo pri'sf aj k zaniku objektu. 

Vyrazne prevazuje oxydaöne vypälenä keramika s röznymi odtienmi tehlovocerve-
nej farby (v materidli je primes jemneho piesku a malych kamienkov) - keramika s fareb-
nym crepom (obr. 10; 11:1-6, 8-11; 12:1-10, 12-22). Do tejto skupiny mozno zaradit' 
temer vsetky hrncovitö nädoby. V tvarovej naplni prevlädajü hrnce bud s plynule nasade-
nym üstim s ovalenym, pn'padne dohora vytiahnutym okrajom, alebo s ostrejsie nasadeny-
m üstim a slabo profilovanym okrajom. Vo vyzdobe sü najpouzfvanejsie siroke, zväcsa 
pomerne plytke zliabky, ale vyskylujü sa aj ryhy, pn'padne kolkovana - radielkovanä vy-
zdoba. 
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Obr. 8. Trnava, vybcr keramickych nälczov 7.0 14. slor. (podl'a HoäSo - 1970). 

Z dalsich typov sü pomerne pocetne pokrievky s gombfkovitym tfchytom - okrem 
zvonovite profilovanych (obr. 12:19) sa uz objavujü aj pomerne ploche tvary s rovnymi 
sikmymi stenami (obr. 12:16) a tiez prechodne varianty lychto dvoch typov (obr. 12:17). 
V jednom pn'pade sa vyskytla cast' kotlovitej nddoby, resp. hlbokej misy, ale jej blizsi tvar 
sa nepodarilo zrekonstruovat'. Objavujü sa aj dzbdny so zvislym okrajom a pomerne 
üzkym vysokym hrdlom a pasikovitym masi'vnym uchom. 

V ovel'a mensom pocte je zastüpena siva keramika (jemnd plavend hlina, kompaktny 
lom) - hrnce (obr. 11:7, 12) a misa (obr. 26). Hrnce majü pozvoFne nasadene üstie a gam-
bitovite nadol previsnuty okraj. resp. sikmo zrezany okraj (okrajovä lista). Vyzdoba pozo-
stavala z jemne rytych obeznych ryh, alebo bola vyhotovena radielkom, alebo z kombinä-
cie oboch tychto moti'vov. Do tohoto okruhu patri aj könickd misa s vodorovne vyhnutym 
a pretläcanym okrajom ozdobend radielkom. 

Len v dvoch pn'padoch sa nasla tzv. biela keramika - ozubenym kolieskom zdobeny 
pohar obojstranne pokryty zelenou glazürou (obr. 12:11) majüci paralely na juhu stredne-
ho Slovenska, pripadne v nälezoch z Budapesti a panvica-trojnozka na vnütornej strane 
zeleno glazovand (obr. 12:24, 25) s analögiami v Kremnici (Hosso 1988, 11). 

V materiali sa vyölefiuje aj cfalsia samostatnd skupina -obzvlaSf jemna hlina hnedo-
tehlovocervenej farby s leätenym povrchom. Vyrobenö boli z neho vyluöne poharovite tvary 
ozdobene jemnymi zväzkami ryh, resp. viacndsobnych vlnoviek (obr. 12:9, 10, 15). 

Ojedinele sa vyskytne keramika z mierne zrniteho materidlu (farba - odtiene hne-
dej) nadväzujüca na produkeiu 14. stor. (obr. 10:13). 
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Koniec 15. a prvä polovica 16. stor. 

Doteraz zndme ndlezovö sübory neumoziiujü blizsie charakterizovat' keramickü pro-
dukciu poslednej tretiny 15. stor. na nami sledovanom üzemi. Lepsia situacia v poznani 
keramickö produkcie je v zdvere 15. storocia a v 16. storoci. Na zaklade podrobneho roz-
borujedo zdvere 15. stor. a doprvej polovice 16. stor. datovany celok ziskany pri vyskume 
hrnöiarskej pece v Siazanoch (Ruttkay, 1988). Sübor samozrejme zachytava len cast' z ty-
pologickej Skaly stolovöho riadu pouzfvanöho v tomto obdobf (obr. 13-15). 

Zo zvysku pece sa zi'skalo vySe 1 500 crepov z 92 nadob, dozaista z produkcie jed-
nej hrnöiarskej dielne. Kvalita materiälu a dokonale zvlddnutie technolögie naznacujü, ze 
v osade mohol pösobit' §pecializovany hrnciar,"pripadne zrucny tzv. Tudovy hrnciar. 

Naprostd väösina nddobje vyrobend z jemne preplavenej hliny bez primesf. Iba v nie-
koücych pripadoch je dolozene primieSanie sludy. Üplne zriedkavd je pn'mes rozdrveneho 
kremefia (misa). Povrch nadob je len vynimocne slabo prihladeny. Farba je prevazne tehlo-
voöervend, niekedy v odtieni do hneda, vynimocne temer zlta. Keramika je oxydaSne vy-
palena. Zltohnedd glazüra sa vyskytla iba na 3,3 percenta hrncov, a to na vnütornej strane. 
Sübor obsahoval casti z najmenej 83 hrncov, dvoch dzbdnov, dvoch mis, dvoch flias a troch 
pokrievok. 

Hrnce tvoria profildciou tela temer jednotnü skupinu. Prevazuje Stihly hrniec s vy-
dutim v homej tretine vySky len vynimoöne je max. vydutie uprostred vyäky. Rekonstruo-
vand tvary dosahujü vyäku 24—35 cm. Najöastejäf priemer üstia je 14-17 cm. Podia profi-
lacie okraja sa hrnce delia na dve skupiny: 

a) jednoduchy, zosilneny, alebo üzky, niekedy viac, inokedy menej vykloneny, ne-
zriedkavo podseknuty (obr. 15:3; 13:1-8). 

b) okruzie, resp. zvislo vytiahnuty okraj takmer vyluöne na vnütornej strane pre-
zliabnuty (obr. 14:1-3, 4—7; 15:1, 2). V tejto skupine je veimi öastä nälevka, viac, alebo 
menej vybiehajüca mimo hranicu okraja. 

V oboch skupinach je öastym konstrukSnym prvkom pasikove v reze ovalne, na 
jednej, alebo na oboch stranach prezliabnute ucho (jednoduche a dvojuche hrnce). Jeho 
dolna cast' dosedä na max. vydutie nädoby. 

Zaujimavd je technolögia vypracovania dna, ktor6 je niekedy dodatoöne vsadzane 
(podobnö doklady sü uz na nädobdch z Hlohovca). Na dalsich dndch sü zretefne stopy po 
zrezanf z hmäiarskeho kruhu strunou, alebo nozom (obr. 13:6). Vyzdoba pozostäva z ry-

Obr. 9. Surany, keramika z prvcj polovice 15. stor. (podfa Kujovsky-Hunka -1990). 
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Ohr. 10. BranC-Vclkä Vcs, vyber nälczov z 15. slür. (obj. 15). 

tych, alebo zliabkovanych obeznfc, menej z päsov vyhotovenych radiclkom a koncentruje 
sa na plecia nadoby. 

Dzbäny majü stihle hrdlo, zvisly okraj s vylevkou a vajcovite telo s max. vydutim 
v hornej tretine vysky, resp. kalichovite üstie nasadene priamo na vydutic (obr. 15:5). 

Misy majü sikme steny ozdobene zliabkami a vodorovne vyhnuty okraj zdobeny 
jednoduchou vlnovkou (obr. 15:4). Oproti ostatnym nddobäm majü vyrazne hrubsie steny. 
Z typologickeho hl'adiska sü pokraCovatelmi mi's prezentovanych v süboroch od 14. stör. 
(Hlohovec, Branc) a majü svojich pokracovatelov aj v nasledujücich storociach. 

Fl'asa je dolozenä fragmentom von vyhnuteho, zaobleneho a podseknuteho okraja 
s priemerom 5 cm. Näpadne pripomi'na aj tvar tzv. chladiacich d/.banov. 

574 



Pokrievky majü lievikovity tvar, ich vnütornä slrana je hladkä, bez rebra, okraj je 
vodorovne zrezany. Je to typ nadväzujüci na tvary, ktore sa po prvy krat objavujü v prvej 
polovici 15. slor. (Branc) a svoj vrchol dosahujü v novovekej produkcii. 

Kcramicke okruhy 

Na zaklade obsahu uvedenych süborov a doteraz vypublikovanych nälezovych cel-
kov je mozne v priestore Ponitria vyclenit tri hlavne okmhy hrnciarskej produkcie - kera-
mika s l'arebnym crepom, siva keramika a biela keramika (Hosso 1983). 

575 



576 



Obr. 13. Sraiany, vjber nalezov z hmflarskej pece (koniec 15. a prvi polovlca 16. stor.). 

K e r a m i k a s f a r e b n y m ö r e p o m 

V zävere 12. a v prvej polovici 13. stor. charakterizuje hmotu pouzi'vanü na vyrobu 
keramiky bohatä primes ostriva. Typicke je tiez pomerne slabe vypalenie. Nosnym typom 
je hrniec. Zaci'najü sa vyskytovat' najstarsie prototypy pokrievok. Majü miskovity tvar a plo-
che dno s roztvorenym üsti'm. Nie je vylücene, ze sa pouzivali aj ako misky. Iba ojedinele 
sa vyskylujü väcsie zdsobnice. 

Od druhej polovice 13. stor. a hlavne v prvej polovici 14. stor. sa postupne znizuje 
mnozstvo anorganickych pn'mesi v keramickej hmote (s vynimkou sl'udy) a vzrastä kvalita 
vypülenia. Vyraznejsia zmena nastäva v tvarovej näplni, kde sa okrem hrncov a zasobnfc 
zaöfnajü objavovaf vo väc§om pofite aj daläie druhy - pohdr, masivny dzbän, fTasa (?), 
kahanec. Od zäveru 13. stor. sa vyskyluje aj zvonovitä (kuzelbvita) pokrievka bez samo-
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Obr. 14. Sraiany, vy'ber nalezov z hrntlarckej pece (konicc 15. a prvä polovlca 16. slor.). 

statneho drzadla. Typick6 härove tvary sa objavujü az v druhej polovici 14. stor. Su to bucf 
tzv. gotickd pohare, alebo pohäre s temer valcovitym v hornej casti kalichovite roztvore-
nym üstim, ktore majü pod okrajom plastickü listu. Vyroben6 sü zväösa z kvalitnejsieho, 
jemnejsieho materidlu ako ostatnä keramika. 

Pomerne röznorodd materialovd skladba tejto sirokej skupiny sa v priebehu 15. stor. 
zjednodusuje a absolütnu prevahu dosahuje tehlovoCerveny material (mala pn'mes ostri-
va), len zriedkavo pokryty glazürou. Kvalitou a technolögiou vyroby sa vyrovnä tzv. sivej 
keramike. Glazüra sa ojedinele zacina vyskytovat' uz v zdvere 14. stor., ale jej vyskyt eSte 
v priebehu celeho 15. stor. nenadobüda masovejsich rozmerov. 

V tvarovej ndplni farebnej keramiky 15. stor. md prevahu hrniec s dohora vytiahnu-
tym okrajom (okruzim) öasto röznymi spösobmi ozdobenym, pn'padne prctlacanym. V men-
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Obr. 15. Sfaiany, vy'ber nalezov z hrnClarskej pece (konlec 15. a prvä polovica 16. stor.). 

som poöte sa vyskytujü prehnute, resp. ovalene formy okrajov. Präve na tychto je Castejäie 
pouzitä glazdra. Coraz castejSie sa vyskytujü jednoduchä a dvojuch6 hrnce. Okrem kuze-
Tovitych (zvonovitych) pokrievok sa od polovice 15. stor. zacinajü pouzivat' aj pokrievky 
s rovnymi äikmymi stenami a gombikovitym üchytom, ktorych spociatku jednoduchy okraj 
sa postupne menf vo vnütorny zliabok. Postupne rastie pocet a variabilita mfs, pohärov 
(könickych aj hrncovitych), dzbänov. V sledovanom materiäli sa objavujü aj jednoduche 
mierne könickd misy (uz od druhej polovice 14. stor.), £asto s vodorovne vyhnutym a zdo-
benym okrajom. Tento typ sa v temer nezmenenej forme udrzuje az do zaöiatku 16. stor. 
kedy nastdvajeho najväcsi rozmach a s tym süvisiaca mnohorakost' v profildcii. Od zaöiat-
ku 15. stor. sa ojedinele vyskytujü aj hlbokd kotlovitd misy. Panvice, resp. panvice na 
nözkach zatiar v sledovanom materiäli nie sü zachytene, ale je pravdepodobne, ze v rämci 
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Obr. 16. Parlizänske-Simonovany, pohär z okruhu biclej keramiky - 15. slor. 

tohoto druhu sa vyräbal aj tento typ. Ploche taniere sa na tomto üzemi vyskytujü az od 
16. stor. (Topoiöianky), typovo sa vyvinuli pravdepodobne z drevenych tanierov. 

B i e l a k e r a m i k a 

Prezentovane celky dokazujü, ze sa podobne, ako na üzemi Macfarska (Holl 1963, 
s. 383), resp. Moravy (Reichertovä-Nekuda 1968, s. 247-254) vyskytuje uz na prelome 
12. a 13. stor. (fragmenty öerveno malbvanych hrncovitych nädob - obr. 2:9). Je to do-
posiar najstarSi vyskyt tychto vyrobkov v oblasti stredndho Ponitria. Materialom je blizsia 
skör nälezom moravskym (napr. Smilovo hradisko - Reichertova-Nekuda 1968, obr. 11:1-
4), ako stredoslovenskym, resp. severomacfarskym. 

V druhej polovici 13. stor. sa objavujü aj miskovite pokrievky (obr. 1:16). Juznejsie 
od sledovaneho üzemia sü znäme aj valcovite pohäre (Bifia) (Ruttkay-Cheben 1993, 
obr. 4:4). Sporadickost'vyskytu bielej keramiky v 13. stor., ale aj v nasledujücich storociach 
jednoznaöne dokazuje, ze ide v tomto priestore o import. 

Aj v 14. a 15. stor. je vyskyt bielej keramiky zriedkavy. Ukazuje sa, ze postupne 
klesä pouzivanie hrncovitych nädob a zaöfnajü sa viac presadzovat' pri vyrobe ostatnych 
tvarov stoloveho riadu, ale hlavne pohärov, panvfc-trojnoziek a dzbänov. V prvej polovici 
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15. stör, sa zaöfna na nädobäch bielej keramiky pouzfvaf zelenä glazüra. Prototypmi je 
panvica-trojnozka a pohär zdobeny radielkovou vyzdobou z Branäu-VeHcej Vsi (obr. 12:25). 
Z 15. stör, pochädza aj honosny pohär näjdeny v zäsype priekopy v Partizänskom-Simo-
novarioch neglazovany a ozdobeny radielkovou vyzdobou (obr. 16). 

Nälezy zfskan6 vyskumom feudälneho sfdla v Topolciankach dokazujü, ze v 16. stor. 
zastüpenie bielej keramiky v nälezovych süboroch mierne stüpa, ale aj napriek tomu je 
percento jej vyskytu stäle male\ co naznacuje, ze sa nevyräbala v bh'zkych vyrobnych cen
träch a ide o import. Temer väetky nädoby vyrobenö z bielej keramickej hmoty majü na 
vnütornej strane zltohnedü, alebo zelenü glazüru. NajcastejSie sa vyskytuje hrniec, a iba 
vynimoöne ostatnd typy nädob. 

Doterajäie nälezy naznacujü, ze bielu keramiku v 13.-16. stor. bude mozne roztrie-
dif na dve skupiny - sytobiela mastnä hlina a zltobiela hlina s prfmesou ostriva (tu caste 
cervene marovanie), na podrobnejsi rozbor je väak zatiar znämych mälo nälezov. 

S i v ä k e r a m i k a 

Sivä keramika sa vyznacuje kvalitnejsfm vypracovanim hrnciarskej hmoty a doko-
nalejsfm vypälenfm. Na Ponitrf sa vyskytuje vo vermi malom pocte. Prve nälezy sü znäme 
uz z druhej polovice 13. stor. (dzbän? a fl'asa z Partizänskeho-Simonovian - obr. 4:8). Jed-
notlivymi örepmi je dolozene pouzivanie sivej keramiky aj v 14. stor. Mierny vzostup jej 
pomerneho zastüpenia je typicky pre 15. stor., kedy sa objavujü hlavne hrnce s ovalenym 
(zriedkavo s kolkom na okraji - TopoKianky) vynimoöne v okruzie formovanych okra-
jom. Ojedinele sa vyskytujü aj misy a dibäny, na ktorych je Casto vyzdoba aplikovand 
radielkom. Zaujimave sd dosiar nepublikovane nälezy zo zäsypov priekop feudälneho sfd
la v Partizänskom-Simonovanoch (druhä polovica 15. stor.), kde mala sivä keramika abso-
lütnu prevahu. To naznacuje, ze na hornom Ponitrf zaäina v druhej polovici 15. stor. preva-
zovaf pouzivanie sivej keramiky nad keramikou s farebnym örepom. 

Zäver 

Predlozene sübory a nälezy z dalsich lokalitPonitria potvrdzujü pouzivanie viacerych 
druhov keramiky v jednotlivych obdobiach. Pomerne jednotny materiäl pouzfvany na vy-
robu keramiky v 12. stor. sa v nasledujücich storoöiach postupne diverzifikuje v rämci ju-
hozäpadneho Slovenska na viac skupin. Na zäpadnom okraji (vychodnä hranica Dunajskä 
Streda-Serecf-Veikd Kostorany) zaöina maf prevahu sivä keramika, ktorä sa na tomto üze-
mi aj vyräbala. Na vychod od tejto hranice sa zacina pouzivat' keramika s farebnym cre-
pom. Oba typy üplne ovlädajü vytycene priestory v priebehu 15. stor. (sivä keramika prav-
depodobne aj hörne Ponitrie). Na üzemf charakteristickom sivou keramikou sa stäva 
keramika s farebnym örepom importom a naopak. 

Zäsadne" zmeny v Strukture keramickej produkcie nastävajü v polovici 16. stor., kedy 
sa druhovä röznorodosf nälezov vyrazne zväöSuje. Dokazuje to hlavne horizont z TopoT-
öianok, datovany do druhej polovice 16. stor., v ktorom sa z okruhu tehlovocervenej kera
miky, ktorä tvori 93 % inventäru sa vy51efiujü daläie okruhy (oranzovotehlocervenä jemne 
plavenä, hnedä mierne zrnitä, atd*.). 

Na celom üzemi juhozäpadneho Slovenska sa objavuje sporadicky aj biela kerami
ka, ktoru je potrebn6 v celom sledovanom obdobi povazovaf za import pravdepodobne 
z üzemiadneänöhojuznöho strednöho Slovenska, pn'padne Macfarska. Ojedinele sa vysky
tujü aj daläie doväzan6 materiäly (loäticke a brnenske pohäre), ktore vsak na Ponitrf obja-
vujeme üplne vynimocne. 

Z uvedeneho vyply va, ze na üzemf Ponitria mä absolütnu prevahu tzv. farebnä kera
mika, ktorä sa postupne vyvinula z vcasnostredovekej keramiky. Pod tymto näzvom sa 
ur5ite skryva niekoiko dalSfch okruhov, ktore bude potrebne v budücnosti blizäie Specifi-
kovaf. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Beitrag zur Erkenntnis der mittelalterlichen Keramik in der Siid-Wcsl-Slowakei 

In diesem Beitrag sind die Ergebnisse der Grundanalyse mehrerer relativ oder absolut datierbarer 
Fundkomplexe aus der Südwestslowakei, überwiegend aus dem Nitra-Gebiet bearbeitet. Die Keramikfunde 
stammen aus den in den letzten Jahren durchgeführten Grabungen mit der Datierung in das 12.-16. Jh. 
Diese Arbeit erfüllt die Lücke in der Erkenntnis der mittelalterlichen und neuzeitliche Keramik in der 
Slowakei. Sie zeigt weiter die Verbreitung der einzelnen Typen und typologische Entwicklung, die 
Beziehungen zwischen den Keramiktypen, die Magerung und Verzierung. Mangel an vergleichbaren Funden 
aus der Stadtkernforschung kompliziert die Möglichkeiten zu erörtern, welche Beziehungen zwischen 
der Stadt und Dorf waren. Es ist klar, daß die fortgeschrittenen Töpfereien wie in der Stadt so auch auf 
dem Lande in dieser Zeit existiert haben. 

Die in dieser Arbeit behandelten Keramikfunde beweisen, daß mehrere Keramikarten in derselben 
Zeit erzeugt wurden. Man kann sagen, daß die Keramik im 12. Jh. noch einheitlich war. In folgenden 
Jahrhunderten kamen mehrere Keramikgruppen vor. In den Westgebieten war es die graue Keramik. 
Östlich von diesem Gebiet wurde die Keramik mit farbiger Scherbe erzeugt. Beide Keramiktypen wurden 
auf diesem Gebiet besonders im 15. Jh. verbreitet. 

Die Grundveränderungen in der Struktur der Keramikproduktion entstanden im 16. Jh. Es kamen 
mehrere Keramikarten vor. Charakteristisch war die Keramik aus Topolöiany aus der zweiten Hälfte des 
16. Jh., die ziegelrot war. Auf dem ganzen Gebiet der Süd-Wesl-Slowakei kommt auch sporadisch die 
weiße Keramik vor. Diese Keramik kann man als Import aus der Südslowakei oder Ungarn bezeichnen. 
Nur vereinzelt kamen die Lostizer oder Brünner Becher auf. 

Man kann zusammenfassen, daß auf dem Nitra-Gebiet die sogn. Farbkeramik überwogen hat. 

A b b i l d u n g e n : 
1. Nitra-Pdrovske' Haje. Auswahl der Funde aus dem Ende des 12. bis aus der Hälfte des 13. Jh. Objekt 

5: 1-9, Objekt 28:10-17. 

582 
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3. Nitra-Pdrovsk£ Haje. Auswahl der Funde aus dem Ende des 12. bis zur Hälfte des 13. Jh. Objekt 22:1, 
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4. Partizdnske-Simonovany. Auswahl der Funde aus der 2. Hälfte des 13. Jh. 
5. Partizdnske-Simonovany. Auswahl der Funde aus dem 14. Jh. 
6. Typologischer Überblick der häufigsten Ränder. 3.-14. Jh. 
7-8. Trnava. Auswahl der Keramikfunde aus dem 14. Jh. (Nach HoSSo, 1970). 
9. Surany. Die Keramik aus der Hälfte des 15. Jh. (Nach Kujovsky-Hunka, 1990). 

10-12. BranC-Velkd Ves. Auswahl der Funde aus dem 15. Jh. Objekt 15. 
13-15. Slazany. Auswahl der Keramikfunde aus dem Töpferofen. Ende des 15. und erste Hälfte des 16. Jh. 
16. Partizdnske-Simonovany. Ein Becher aus der Gruppe der weißen Keramik. 15. Jh. 




