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P r e h l ' a d v y v o j a s t r e d o v e k e j k e r a m i k y n a S l o v e n s k u 

JOZEF HOSSO 

M e d z i s t redovek^ml remeslami zaujfma osobitnä postavenie hrnöiarstvo, 
ktore" ok rem potravinärskych a odevn^ch v5?robnych Cinnostl produkovalo naj-
masovejgl tovar dennej spotreby. Relat ivne krätka zlvotnosf hlinenöho riadu, 
okrem v^nimoönych pripadov bez moznost i sekundärneho pouZitia zäkladnej 
suroviny a anorganicke" chemicke" z lozenle s fyzlkälnymi vlastnosfami vypäle-
näho Crepu, sü pr lCinou najpoßetnejsieho v^sky tu tohoto produktu ludskej präce 
v archeologicktfch nälezoch. N a druhej strane tvärnosf hlinenöho cesta dovo-
lova la citllve" reagovanie na pozladavky spotrebitela a na rozdie l od väCSiny 
inych remesiel prekonäva hmöiarstvo v pomerne krätkom üseku vrcholn§ho 
stredoveku v^razne" zmeny v technolögii v^roby 1 morfolögii. 

Prve" pubükovane sprävy o nälezoch stredovekej ke r amiky na üzemi Slo-
venska a pokusy o i ch odborne" zhodnotenie, podobn'e ako i v susedn^ch s*tä-
toch, pochädzajü u2 z konca minuläho storoCia. Krätko po prvych präcach, na 
prelome storoCf vys la z pera P. Sochäiia (Sochäft 1900) i syntäza o vyvoj i stre
dovekej ke r amiky na Slovensku, na ktorü takmer a2 o polstoroöie nadviazala 
Ii. Kraskovskä (Kraskovskä 1948—49). Hromadiace sa nähodnö nälezy a hlavne 
realizovane" vykopävky od 50-tich rokov, umozn i l i vzn ik v iacer^ch monotömatic-
k y c h ätüdil o stredovekej keramike a t iez monograf ick^ch publikäcii systema-
t i ckych h i s to r i ckoarcheo log ick^ch vyskumov. Z n i c h sü zvläsf v^znamne* präce 
B. Po l lu (Pol la 1962b; 1971; 1979), v k to rych autor anatyzou v e l k y c h keramic-
k y c h süborov pr ln ieso l zäsadne" novo poznatky o s tredovekom hrnöiarstve. 

Predkladany prispevok mä za c i e l naßrtnüf v^voj stredovekej ke r amiky na 
Slovensku, v nadväznosti na dosiahnute" v^s ledky a na zäklade dostupnöho troj-
rozmernöho materiälu. Okrem publ ikovan^ch nälezov bola pou2itä anal^za 
z verkej Castl doteraz nepublikovanßho materiälu zo zbierok rnüzei, Archeolo-
gicköho üstavu S A V a z autorov^ch terennych vyskumov v spolupräci s üstavmi 
pamiatkovej starost l ivosti . 

P r i voTbe Casoväho üseku v s ledovani otäzky vyvoja stredovekej keramiky , 
zameral som svoju pozornosl! na obdobie dovfäenia sociälnoekonomicköho vy
voja stredovekej Euröpy. Toto vymedzenie sa zhoduje s druhou skupinou stre-
dovekeho hrnCiarstva podte B. P o l l u (Stfedovökä ke ramika 1963, s. 25). Podta 
tohto bädatera jej spodnä h ran ica lez"! p r i po lov ic i 13. stor., kedy po tatärskom 
plene zacina vyraznä domäca a cudzia kolonizäcia a hornä hranica le2I na pre
lome 15. a 16. stor., kedy zaölna v^roba tzv. Tudovej keramiky . 

Vzn ikan ie znakov, ktore charakterizujü ke ramiku vrcholnäho stredoveku, 
mözeme vsak sledovaf na Slovensku u2 od konca 12. stor. U2 v tomto obdobi 
sa vyskytuje Iba v m a l o m mnozstve alebo üplne ch^ba primes s l iedy v hl ine , 
ktorä bola typickä pre velkomoravskü a povelkomoravskü ke ramiku . ObtäCanie 
ce l^ch stien nädob, ktorä odzrkadruje zdokonalenü techniku tvarovania v rcho l -
neho stredoveku, tie2 prevläda uz pred 13. stor. Okrem toho, vyraznejSie ako 
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dovtedy, vypalujü hrnßlari v peciach s obmedzen^m prfstupom vzduchu, Co sa 
prejavllo tmaväfm a Easto i rovnomernfm s lv^m odüeöom. N a juhu stredneho 
a vychodnöho Slovenska zas hrnöiari nah rad i l l dovtedy pou21vanü farebnü h l lnu 
bielo sa pällaclml 11ml. 

DalSle v^razove" p rvky ke ramiky vrcholnäho stredoveku nachädzame v jej 
morfolögii. N a juhozäpade Slovenska v profiläcii okrajov domlnuje ovalenie 
a na ostatnom üzemf dute" zalomenie [dohora vyt iahnuty okraj) , Co o. 1. mö2eme 
pova2ova< za dok lad masovejsleho pou2ivania h l inenych pokr^vok ako v pred-
chädzajticom obdobi. Dkrem pokr^vok nachädzame v typologlckej palete 1 Ine 
dovtedy zriedkavä alebo neznäme nädoby: fräse, misky , sälky, d2bäny a naopak 
zanlkajü v ]u2nej Casti Slovenska dovtedy rozäirene" zävesne" ko t l i ky . Vo 
zdobe, v kontexte s dokonalejgou technikou formovanla na kruhu, prevläda 
jednoduchä horlzontälne rytie a üplne sa sträca vlacnäsobnä v lnovka a vko l -
kovanö v^zdoba ozuben^m kol leskom. So vseobecn^m prevlädnutlm tychto 
znakov na ce lom üzemf Slovenska v§ak mö2eme rätaf a2 v priebehu 13. stor. 

V z h l a d o m k tomu, 2e Slovensko le2alo v stredoveku na kr izovatke viace-
r^ch kultümych prüdov, 2e na jeho geograf icky Clenitom üzeml sa vyskytujü 
rözne druhy h l ln , tempo sociälneho v^voja jednot l lv^ch oblasti bolo dlferenco-
vane" a okrem tohoto tu pösobll i Subjekt hrnCiara, charakterizuje v^voj stre-
dovekej ke ramiky u näs mno2stvo v^razov^ch prejavov. M e d z l n i m i najviac 
mo2nosti k u general lzovanlu dävajü zmeny v technolögil v^roby, ktore" sa Casto 
vyrazne odzrkadrova l l 1 v samotnej morfolögii. N a zäklade tohoto raö2me roz-
deli t v^voj hrnöiarstva vrcholnöho stredoveku, s predpokladanou toleranclou 
Casov^ch rozdlelov v n lek tor^ch regiönoch, na celom üzeml Slovenska do troch 
etäp. V p^ve] etape od konca 12. a2 polovice 13. stor. po polovicu 14. stor. vedia 
prlbüdajücich znakov vrcholnäho stredoveku sledujeme pre2ivanle i nlektor^rch 
starälch, hlavne v^zdobn^ch prvkov. V druhej etape od polovice 14. po polovicu 
15. stor. bol zavfsen^r v^voj technologie stredovekelio hrnöiarstva a v se tk fch 
jeho zäkladn^ch typov. V trete] etape v druhej po lov lc l 15. a na z a & a t k u 16. 
stor. dochädza k väeobecnömu rozälrenlu novtfch technologick^ch postupov 
z predchädzajücej etapy a pestrosf tvarov nädob i v^zdoby dosahuje svoj vrchol . 
V neskoräom v^vo j i hrnClarstvo produkuje u2 tzv. ludovü keramlku , o ktorej 
poznatky v najstarSom obdobi sü Iba torzovitG, v dösledku nedostatku spraco-
van6ho materiälu a z toho vypljrvajüceho nezäujmu o flu zo strany archeolögov 
i etnografov. 

E t a p y v o j a 

V prvej etape v^voja ke ramiky vrcholnel io stredoveku na Slovensku zä-
kladnjrm typom a v pravom slova zmysle univerzälnou nädobou bol hrnlec, po-
dobne ako v staräom obdobi. M e d z i t va rml hrncov stäle prevlädajü tie, ktore" 
m a l i vydut lnu tesne nad polovicou v^äky tela (vajcovltö) a zäroveil CastejSrie 
ako v mlnulos t i sa vyskytujü südkovite" s vydut inou v strede a so s l r o k ^ m dnom. 
Üstie, v predchädzajücom obdobi preva2ne n izke , u2 v 13. stor. je vysoke" a vy
razne l iev ikovi te roztvorene" (obr. 2:1; 3:1). 

0*tatn§ typy nädob sa do polovice 14. stor. vyskytujü Iba sporadlcky . Misky 
sü p r i amym pokraCovanim vo v^vo j i star§ej t radicie a z n l ch sa v y v i n u l l i ku-
2eIovlt§ pok r^vky , ktorö na z a & a t k u etapy majü Iba mlerne odsaden? okraj 
üzkeho dna bez vyvinutöho gomblkovitöho dr2adla. Z mislek sü odvodenö 1 plo-
ch§ miskovite" pokrjrvky juhozäpadnöho Slovenska. A2 od 13. stor. poznöme zo 
Slovenska miskovitfi osvetlovacle kahanCeky s Charakteristikum vyt lahnut lm 
okraja do v^ levky . V JuZnej Casti stredn6ho a v^chodnöho Slovenska pre21vajü 
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svoju renesanclu flasovitö tvary a spolu s touto nädobou sa tu vyskytuje i sälka 
(obr. 4:4, 6, 7) . A k o nov$ s tredoveky typ vystupuje uz v tejto etape d2bän a po-
här. Dzbäny vyräbali najskör (u2 od zaöiatku 13. stor.) hrnCiar i na üzemi Bra-
tislavy, Co dokladajü nälezy z Jiräskovej a Ondrejskej u l lce a z Primaciälneho 
nämestla [obr. 2:8; Vallasek—Plachä 1971; P i f f l 1965), k torych analogickö tva
ry poznäme i z Budlnskeho hradu (Zolnay 1977, tab. 48:50). K u koncu etapy 
vyräbali d2bäny u2 i na severnom Slovensku (Pol la 1962b, s. 114). A k o pohäre 
do 14. stor. pou2ival i predoväetkym male" hrncovitä nädoby a Iba vynimofine sa 
vyskytujü tzv. gotickö pohäre s miernou esovitou profiläclou (obr. 2:10). 

V technolögii möZeme sledovaf zdokonalenie vo vse tk^ch t roch zäkladnych 
v^robn^ch fäzach: prlprave h l iny , formovani i vypa lovan l . V z lozeni h l iny , 
hlavne v druhej po lov ic i etapy, je vyrazne zastüpen^ vysoko p las t ick^ i l a k rem-
nennä drf, pripadne hrubozrny piesok, bez ostatn^ch nep las t ick^ch äkodllvln 
(sliedy, o rgan ick^ch lätok a pod.), Co sa prejavuje os t r^m lomom Crepu. P o d l a 
pravldelnäho hrnCIarskeho rukopisu na vnütornej strane dien a na ce l ^ch ste-
näch nädob predpokladäme pouzivanle kruhu s malou vlbräciou, na k to rom 
hrnCiar formoval z päsov lepenlm a vytahovanim. PrI pomerne rychlej rotäcii 
k ruhu däval hrnCiar v zdobeni prednosf jednoduchej zävitnici, najskör po ce lom 
tele, neskör Iba na p lec iach a vydutine (obr. 4:1, 7) . Iba zr iedkavo zdobi l i ry tou 
vlnovkou, ktorä Casio tvor l la Iba hornü l i n i u zävitnice alebo v Spirale zdobi la 
telo (obr. 3:1), pr ip . v tejto etape zantkajücim päsom vrypov nad zävitnicou. 
Nädoby po vyformovanl a zdobeni z k ruhu strhävali a beznö sü e2te i stopy po 
podsypke. Vypälenle nädob, vyroben^ch z farebn^ch hlfn je prevazne tmave 
s prevlädajücim s i v ^ m odtlefiom. Sübezne v§ak pretrväva 1 svetly hned£ alebo 
hnedoCerveny^ oxydaCne vypäleny Crep. 

Do konca etapy nachädzame na ce lom üzeml Slovenska plastickö znaCky 
na dnäch (naJCastejäle okolo 5 % ) , predov§etkym v tvare k r i z a v kruhu alebo 
jednoduchöho k r i za , ktor6 v y r ^ v a l hrnCiar do d i sku svojho kruhu predovSetkym 
vo vztahu k v^robnömu nästroju. SüCasne so znaCkami na dnäch, na juhozäpad-
nom Slovensku v y r y v a l l a v druhej po lov ic i etapy i vyräzall h rnCiar i geometric-
k6 alebo heraldicke" znaky na okraje, v^nimoCne i na dnä alebo steny nädob, 
ako ochrannü znämku kva l i t y (obr. 2:2, 4) . 

V druhej etape po po lov ic i 14. stor. dochädza k postupnömu vysky tu v§et-
k ^ c h zäkladnych typov stredovekej ke ramlky na celom üzemi Slovenska — naj
skör v prostredl mlest a feudälnych s lde l . H l a v n ^ m typom zostäva i nadale j 
hrniec, ale Jeho pesträ tvarovä paleta sleduje v iac ako predt^m Specifickü 
stränku pouzl t la . N a p r i k l a d Stlhle tvary s üzkym dnom svedCia o p o u i i v a n l p r i 
üschove potravin alebo bohato zdoben? hrniec s okrajom vyt iahnut^m do v f -
levky a bez dutej profiläcie pre vsadenie pokr^vky , näjden? vo Firakove, odpo-
ruje p rak t l ckemu pouZit iu p r i pr lprave jedla v otvorenom ohni (obr. 4:3). Bez 
ohladu na tvary a veikosf, zaCIna sa v druhej etape vyskytovaf p r ldavn^ Clä-
nok — ucho. 

V druhej etape sa rozrastä i paleta typov kuchynskej ke ramlky . Okrem 
hrncov zaCali hrnCiar i vyräbaf po po lov ic i 14. stor. hlboke" misy, z k to rych sa 
vyv inu l i na juhozäpade panvice s p lnou rüCkou na okraj i (obr. 2:12) a k u koncu 
etapy i panvice na nöäkach. 

Stolovü ke ramiku reprezentujü u2 vyvinutö tvary däbänov so Sirokou tva-
rovou paletou a vedra n l c h na juhu sa vyvljajü flaSovitö nädoby. Pohäre sa 
svojim tvarom uz vyrazne v z d i a l i l i h rncov i tym nädobkäm. Okrem esovlte prof l -
lovan^ch, tzv. go t i ck^ch pohärov, koncom etapy vyräbali h rnCiar i i lievikovitö 
tvary. SüCasne sa stretävame so zdobenim üstia pohärov pretläöanim do t roch 
a2 glestlch l a lokov (najCastejäle ätyroch) . 

217 



Dokonalä praktickä znalosf fyzlkälnych a chemickych vlastnost l hrnCIarskej 
h l iny odzrkad l i l a sa pr iamo u2 v dlferencovanej volbe prlmesy ostr idla, p r i -
spösobenöho hrübkou z rna jednot l lvym druhom nädob. N a p r l k l a d v Crepe hlbo-
k y c h mls rozmer z f n kremeöa dosahoval 3 a2 5 m m a v jemne plavene] h l ine 
stolovej ke ramiky an i 1 m m (Hl inka—HoSso 1980, s. 242; Po l l a 1962, s. 114]. 
Rovnomerny jemn^ h rnc la r sky rukopls po celej ploche stien, predovgetkym na 
s tolovych nädobäch, svedöl o pouSIvani k ruhu s rych lou rotäciou. Menäie tvary 
hrnClar i u2 vytäcali z Jednej h rudky h l i n y a pod ia stöp na dnäch n iek torych 
pohärov a gombikovi tych drZadiel pokryvok, po vytoßeni zrezävall. Odzrkadle-
n l m v^raznych zmien vo formovani nädob v prvej po lov ic i 15. stor. je i vyrazny 
kvant i ta t ivny närast spösobov profiläcie okrajov v skümanom sübore z Liptova, 
ako prejav nedostatocn6ho ovlädania citlivöho prof i lovania okrajov p r l rych lych 
obrätkach. Tie2 spösob vyzdoby prispösoblll h rnClar i zrychlenej rotäcii kruhu 
a preto üplne prevläda husto rytä zävitnica, najCastejäie v älrokych Sl iabkoch 
na p lec iach nädob (obr. 3:5; 4:6]. 

P r i vypa lovan i klädli hrnöiari väösi döraz ako v prvej etape na rovnomerne" 
sive" sfarbenie Crepu. RedukCne" vyparovanie üz'itkovej ke ramiky bolo azda tie2 
jednou z pr lCin, pre ktore" v tejto etape este nenachädza na fiom svoje uplat-
nenie glazüra, hoc i pod la kach l ic a ojedinelych, m i n c a m i datovanych, nälezov, 
pozna l i jej v^rrobu u2 v prvej po lov ic i 15. stor. (Po l la 1971, s. 105). 

Plasticke" znaöky na dnäch, ktore" b o l i be2n§ eäte v prvej etape, vyskytujü 
sa po po lov ic i 14. stor. Iba v^nimocne, ale pod ia nälezov z hradu v K r e m n i c i 
medzi k t o r y m i je tiez" znütra glazovany hrniec, treba rätaf s i ch zriedkavjrm 
pre2fvanlm a2 do 15. stor. V priebehu celej druhej etapy znaCkoval l svoje v$-
robky iba hrnCiar i na juhozäpadnom Slovensku k o l k a m i s geomet r ickymi alebo 
h e r a l d i c k y m i mot ivmi . 

V tretej najkrat§ej etape dosiahol v^voj stredovekej ke ramiky svoj vrchol 
v bohatosti typov, tvarov, vyzdoby i technickej ürovni. Okrem charakter i s t ick^ch 
typov stredovekäho hlinenöho r iadu — hrncov, h lbok^ch mls, panvic, pokryvok, 
osvet lovacich kahancekov, dSbänov a pohärov, objavuje sa po po lov ic i 15. stor. 
tie2 p ly tky tanier s esovite p ro f i lovan^mi stenami, aky sa bezne vyskytuje s bo-
ha tym polychrömnym dekorom az" v ludovej keramike . Zo Slovenska poznäme 
doteraz iba dva fragmenty tychto nädob z naväzok hradu v K r e m n i c i (Ho§5o 
1981, s. 462). Skutocnosf, ze tak^to tvar stolovej nädoby pou2ival i u2 pred 
15. stor., dokladajü drevenö taniere üplne podobne" h l inen^m, ktore nas l i na 
Budinskom hrade (Iräsne" Mel i s 1973, obr. 15, 17). Ch^banie h l inen^ch tanierov 
v starSom obdobi vysvetiuje näroönosf vytäCania n l z k y c h s i rok^ch tvarov, vy-
zadujüce zvläsf vyspelü kruhärsku techniku , ktorä okrem subjektlvneho faktora 
zävisela i od technickej dokonalos t i k ruhu . 

Pestrosf tvarov a vyzdoby v tretej etape demonstruje predovsetk^m stolovä 
keramika . M e d z i dZbänmi sa vyskytujü ved la seba bafiatö gulovitö 1 ätihle iba 
mierne vydutö tvary (obr. 3:10, 13; 5:1, 9; 6:11). Este pestrej§ia je tvarovä pa-
leta pohärov, medzi k t o r y m i nachädzame jednoduche - stihle hrncovitö tvary 
s vysokym l i e v i k o v i t y m h rd lom a n l z k y m gu iov i tym alebo s t th lym südkovitym 
telom, jednoduche" lievikovite" alebo valcovitä, äiroke" kalichovite" i stihle graci lne 
profilovane" gotickä pohäre (obr. 2:9; 3:11, 12; 5:6, 7; 6:9, 10). 

V o v^zdobe prezTva svoju renesanciu vko lkovany ornament ko l ieskom, ktory 
sa sporadicky vyskytuje u2 na k o n c i druhej etapy. Paleta v k o l k o v a n ^ c h vyzdob-
n y c h motivov je pesträ a bohaty ornament öasto zdobi povrch nädob v §irok^ch 
päsoch. V n l ek to rych pr ipadoch zdobi l i tiez" ornamentom, k to r? vyräEali samo-
s ta tnym typäriom. V rytej v^zdobe, ved ia prevlädajücej zävitnice alebo jedn§ho 
az" t roch 21iabkov pod h rd lom nädoby, nachädza opäf uplatnente viacnäsobnä 
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vlnovka a vrypy, k to ryml u2 pred polovicou 15. stor. zaCal l zdobif uchä dibänov. 
Pre tüto etapu je Charakteristika i plast ickä vyzdoba pretläßanim ökrajov üsti, 
prlp. okra]ov üch, na lepovanim p l a s t i ck^ch Kst, terClkov (najCastej§ie v tvare 
mal ln) , z v l s l ^ m hranenim st len a t ie f horizontälnym prof l lovan lm st ien nädob. 

Vrcho l dokonalos t i dosiahla aj technolögia vyroby. Techn ika vytäßania sa 
po po lov ic i 15. stor. vseobecne roz§irila, o Com svedCia vjrraznö stopy hrnCiar-
skeho rukopisu a zrezävania na dnäch vse tk^ch typov nädob. Vyspele j kruhär-
ske] technike zodpovedä i vysokä p las t ic i ta hlfn s optlmälne vo lenym mnoz"-
stvom a z rnom pridävanych ostr idie l . Zvläätnu pozornosf venoval i hrnöiari 
vypäleniu, ktore" bolo h lavnou znämkou kva l i ty . Rovnomerne sfarben^ s iv? örep 
vypälill Casio a2 do ocerovöho lesku p r i dosiahnut l hranice syntrovania (povrch 
Je mierne roztaveny bez deformäcie tvaru] . Ochrannou znämkou dokonale re-
dukßne vypälenej keramiky , n lekedy i s primesou grafi tu, bo l i na juhozäpade 
v tejto etape stäle pretrvävajüce znaCky s geometrlckjrm alebo h e r a l d i c k ^ m 
motivom. 

V tretej etape dochädza k u g lazovaniu 1 beznäho hlinenöho r iadu. Typickä 
je pre panvice na nö2kach, z k torych Iba ojedinele exempläre nebol l z vnütornej 
strany vylievane\ Tie2 dva znäme fragmenty tanierov z tohoto obdobia sti g la -
zovanä. M e d z i os ta tnymi typmi nädob je zastüpene iba male" percento glazova-
nych kusov: pohäre obojstranne alebo zvonku, hrnce znütra, d2bäny znütra 
alebo zvonku a hlbok6 misy z obidvoch strän. Glazovanle je monochrömne, pre-
va2ne zelene" a l en mälokedy hnede alebo 21tohnede\ Iba v niektorjrch pr ipadoch 
na pohäroch z Lip tova zvyrazfiuje öierna glazüra plastickü vyzdobu nalepova-
a ^ m l ma l inami na hnedom podklade stien. 

Hornü hran icu tretej etapy ke ramiky vrcholnäho stredoveku charakterizuje 
postupny prechod k jednoduchym tvarom bez vyzdoby. Pre2ivajüce t radicie 
stredoveku mö2eme vidief i potom v zdobeni vkolkovan£m ornamentom n a ke-
ramike z Liptovskeho Hrädku alebo na nädobäch z c in tor ina v Kräsne, datova-
nych mincami do 16. a 17. stor. (Krup ica 1978, s. 186). Tlez" vypalovanie v re-
dukCnej atmosföre v n iek to rych oblastiach Slovenska m62eme dat do süvisu 
s dediästvom s t redovek^ch hrnöiarov, 1 ked' od 16. stor. je redukCnö vypalovanie 
spojene so zadymovanim a nov^m leäten^m ornamentom alebo ce lym povrchom. 
Pod la mladSieho etnografickäho materiälu mö2eme tie2 predpokladaf, 2e jedno-
duchosf a uni formita tvarov bola v^s ledkom vzn ikan ia funkßne vyhranen^ch 
typov a tvarov nädob v omnoho väCsej miere ako v stredoveku. 

Huna , z ktorej od 16. stor. nädoby vytääali, obsahuje vys§ie percento piesku, 
Co sa prejavuje suchym l o m o m örepu a tie2 lepSou pr i inavosfou glazüry. Vypö-
lenle je preva2ne jasne" tehlovoöervenä. Glazovanle, n lekedy i polychrömne, 
nachädzame predovsetk^m na stolovej keramike . Kuchynskjr r i ad i nadale j 
zostäval zo zaöiatku be2ne neglazovan? alebo ho v y l i e v a l i iba z vnütornej 
strany a zvonku p r i üsti. 

I v 16. stor. a neskör znaökovali h rnCia r l svoje v^robky typäriom na hornej 
strane ucha alebo dne. N a juhozäpadnom Slovensku zaöali koncom storoCia 
pou21vaf firemne" znaöky s monogramom, k t o r y m l nadv laza l i na starSlu t rad ic lu 
tzv. kolkovanej ke ramiky . Tieg na ostatnom üzemi Slovenska sa objavujü vko lko -
vane" znaöky bez starsej tradicie. Tvor ia i c h jednoduche" geometrickä obrazce 
(najCastejSie rozetka) , iba vynimoCne ras t l inn? motlv a i c h v^znam bol pravde-
podobne iba symbol icky\ 
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Ü z e m n e" o k r u h y 

U2 v prehlade v^vojovjrch etäp ke ramiky vrcholnöho stredovekü na Slo-
vensku bola naznaCenä exlstencia regionälnych zvlägtnostf na naSom üzemi, 
podobne ako v ludovom 1 profesionälnom umeni, architektüre a pod. Sledovanie 
sirSIch üzemnych okruhov so spoloCnym alebo pr ibuzn?m prejavom sfazuje po-
merne lahkä dostupnosf zäkladn^ch h r n & a r s k y c h surovln, dreva a h l l n y aj 
v od lah l^ch , sociälne lzoIovan5rch oblast iach. Preto za h lavn? del iac i komponent 
som z v o l i l farbu h l l n y a örepu. Pod la tohoto sa Cleni üzemie Slovenska na dve 
veTkö oblast i : na oblasf s ke ramikou s farebnym Crepora (h l ina mä vysoky 
obsah farblaclch kys l lCn lkov) , ktorä zaberä cel§ üzemie zäpadnöho a pr lbl izne 
severnü polovicu strednöho a v^chodnäho Slovenska a na oblasf s keramikou 
so svet l^m a2 b i e lym Crepom na juhu strednäho a vychodnöho Slovenska. 
V rämcl tychto oblasti mözeme vyClenif okruh s farebnou keramikou na seve^o-
zäpade a severe, okruh so s ivou ke ramikou na üzemi Brat is lavy a juhozäpadn6ho 
Slovenska, okruh s b ie lou ke ramikou na juhu strednäho a v£chodn6ho Slo
venska a na okruh s bielou keramikou , k tory sa vy tvor i l na prelome 14. a 15 
stor. na üzemi byvalöho hornäho Tekova, hörnej N l t r y a hornöho Turca (obr. 1). 

Oblasf Bra t i s lavy a juhozäpadnöho Slovenska je süCastou rozsiahleho üze-
m i a s v^sky tom farebn^ch hrnfciarskych h l l n . Najvlac nälezov tohto okruhu sivej 
ke ramiky pochädza z mestsköho prostredla: Bra t i s lavy (Pol la 1979, autor tu 
uvädza dalälu llteratüru), Hlohovca (Pol la—Rejholec 1961) a Trnavy (HoSSo 
1970). PoCetnö sü 1 nälezy z vidleckeho prostredla a opevnenjrch s ldel : Budme-
rlce (Pol la 1959), Gajary (Po l la 1962), Kr i zovany nad Dudvfihom, Trakovlce 
(materläl je v zb ie rkach AÜ S A V ) . 

Okruh sivej ke r amiky §irkou typologickej a tvarovej palety nädob, vyspelou 
technolögiou v^roby a tzv. znaCkovanou ke ramikou dokladä vyäSiu remeselnü 
v^robu hrnCiarstva ako na ostatnom üzemi Slovenska. Z mor fo log lck^ch znakov 
je pre okruh Speclfickä profiläcia okrajov hrncov ovalenlm, ktore" prevlädajü 
od zaCiatku prvej etapy (obr. 2:1—3). M i m o okruhu sa nevyskytuje an i odsa-
denie h rd l a (zalomenim od tela, ktore" mä prevazne südkovity tvar. Tie2 Iba 

Obr. l . Mape üiemnycb. okruhov keramiky T tretej vyTOjove] fixe (droht polovica IS. stor.). 
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v tomto okruhu vyräbali plochö miskovitö pok r^vky , ktorö lepsie dosadal i 
k ovalenömu okraju hrncov a Ich v^roba bola jednoduchSia ako kuZelovi t^ch 
pokryvok. Tieto po ovlädnutl t echn lky vytäcania v 15. stor. postupne üplne 
nah ad i l i miskovitö pokr^vky . Näplii gpeciflckjrch tvarov uzatvärajü panvice 
bez nozlöiek a hrubostennö valcovitG zäsobnice (obr. 2:4, 12). Z dielöich znakov 
mö2eme zdöraznif prldävanie krätkej üchytky k okraju mlskov l t^ch kahanCekov 
alebo vyfahovanie Ich okrajov do t roch a2 Styroch drobnych vylevok (obr. 2:11). 
Spec i f i ck^m znakom Je i h l adk? povrch st len nädob, iba jednoduchy spösob 
zdobenia §irokymi vodorovn^ml päsmi, ktorö v z n i k a l i uberanfm povrchu pläsfa 
st len hrncov a d2bänov (obr. 2:1), alebo zv5?raznenle tek ton iky nädoby Jedno-
duchou ryhou pod h rd lom (obr. 2:2, 3). 

U2 od pre lomu 12. a 13. stor. v tomto okruhu hrnCiar i v y p a i o v a l i ke r amiku 
be2ne v redukcnej atmosföre a dosahoval i charakteristicke" sivö sfarbenie örepu. 
Ojedinele prldävali do h l iny i grafit . Od zaCIatku 13. stor. ochrann^m znakom 
tohoto sivöho r iadu b o l l najskör vyryvan§, neskör vyrä2an§ znafiky. 

H r a n l c u rozgfrenia äpeciflckjrch znakov sivej ke r amiky na severe urßuje 
predovgetkym bohat? materiäl z Trnavy, jednöho z najv^znamnejälch hrnßiär-
skych stredfsk na Slovensku (JerSovä 1960), Trakovlc a Hlohovca . Smerom na 
vychod prevläda sivä ke ramlka pr lbl i2ne po Dunajskü Stredu (Hanul lak 1980). 
V oblasti Koraärna a N o v ^ c h Zamkov je uZ v^razne pomieäanä s okruhom s fa-
rebnou keramlkou a zasahuje sem ojedinele I okruh s b le lou maiovanou kera-
mikou, ktorä üplne vytlöCa slvü na sütoku I p l a s Dunajom (Hanullak—Zäbojnlk 
1981, s. 507; HoSäo 1971). Smerom na zäpad nadväzuje okruh na moravsk? ma-
terläl a najvlac spoloCnych znakov bez hranfc nachädzame v Raküsku, pövod-
nom stredisku tejto keramiky . 

N a rozdie l od okruhu so s ivou keramlkou, k to r? sa rozprest leral v rovinatom 
terene, okruh ke ramiky s farebn^m örepom, ok rem ju2n6ho v?be2ku medz i 
Hronom a Vähom, pokr^rvaju horskö chrbäty. Obraz stredoveköho hrnölarstva 
na tomto Slrokom üzemf najlepSie ilustrujü velkö nalezove" sübory z üzemla 
Liptova (zbierky Llptovsköho müzea v Ru2omberku) a SplSa (Pol la 1962b, 1971). 
Z ostatne] cast l okruhu poskytujü menäle ce lky a nähodnö nalezy Iba torzovi ty 
a znaäne roztriegten? obraz. Napr lek tomu mö2eme sledovaf vlacerä spoloßnö 
znaky. 

Pre hrnce s rözne p rof i lovan^m üstlm Je typicke* prevlfidanie duto prof i lo-
vanäho okraja, Casto s okru2im, zriedkavejSie sü Iba zdurenfm zosilnenG alebo 
Jednoducho zrezanö (Po l l a 1971, s. 104). Ich telo mä prevafne be2n? tvar s vy-
dutlnou nad polovlcou v^Sky. In6 typy kuchynskej ke r amiky t v o r l l l kuzelovitö 
pokrjrvky, hlbokö mlsy a panvice na nÖ2kach. Stolovü ke ramiku reprezentujü 
d2bäny röznych tvarov a pohäre, medzl k to r^mi sü zastüpenö vsetky znäme 
tvary. 

V^zdoba je v porovnanl s Juhozäpadom bohatsla svoj im v^sky tom i obsa-
hom. NajCastejäle zdobl l i ry tou zävitnicou, pribli2ne do polovice 14. stor. be2ne 
kombinovanou s v lnovkou , pr lp . radom vrypov, neskör vo forme hustöho 21iab-
kovania obiehala v päse vydut inu nädob, predovsetkjrm hrncov. V tretej etape 
v^voja sa v y s k y t l l v§etky druhy plast ickej pozltfvnej i negativnej v^zdoby. 
Zvläät rozmanitö, ako to dokumentuje mater ia l z hradov Lip tov a L ikava , bo l i 
motlvy vkolkovanöho ornamentu. 

RedukCne" vypalovanle , ktorö prevlädalo na Juhozäpade cez celf v r c h o l n ^ 
stredovek, v tomto okruhu sa masovo äiri a2 po po lov ic i 14. stor. Najvy>aznejsie 
sa prejavllo na zäpade, kde v^znamn^m hrnöiarskym s t rediskom bola Z i l i n a 
(Jeräovä 1970). V o vychodnej Castl vyparova l i hrnöiari 1 potom be2ne v oxydaö-
ke ramiku (Pol la 1962b, s. 115). Tento stav koregponduje, podobne ako ostatnö 
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Obr. 2. Uka2ky z tizemnäho okrobu slvej keramlky. 1 — Bratisla
va — Prlmaclalne näm; 2 — Bratlslava-Rybfirska bröna; 3 — Bud-
merice; 4 — Trakovlce; 5, 7, 10, 11 — Trnava; 6 — Bratislava-
KapitulskÄ 15; 8 — Bratlslava-Ondrejskfi ul.; 9 — Boleräz; 12 — 
Bratlslava-Jlräskova ul. Vysvetllvky: Cierny profll — slva keraml-
ka; Srafovan? profil — hnedoslvä aZ hnedoCervenä keramlka; Clsty 
profll — blela keramlka. 

morfologicke" znaky, s ke ramikou za h ran l cami Slovenska na susednom üzemi 
severnej Moravy a P o l s k a . 

Vse tky Specificke" znaky okruhu s farebnou keramikou sa mözu viac ako 
v i n y c h okruhoch prejavlt na urCi tych lokali täch s röznou lntenzi tou. P r ik l adom 
je nälez t roch solit§rnych nädob z EuborCe [NeSporovä—HoäSo 1971), k torych 
archaickä technologia vyroby a s t y m süvislace znaky kontrastujü s typmi 
nädob pokroCilej druhe] etapy. Nälez dokladä existenciu izolovane] dlelne v roz-
drobenom osidleni horskäho prostredia, ktore" vyrazne zaostävalo za mestami 
a v e l k y m i feudälnymi s id l ami . 

N a juhu susedi l ok ruh s farebnou keramikou. Zäkladom gpeciflcköho pre-
javu tejto oblast i bo l i bohate" loZlskä b i e lych flov, ktore" sa koncent rova l l na 
strednom Slovensku v tzv. Poltärske] formäcil a na vychode v juZnej Castl K o -
sickej ko t l i ny (Horväth 1969). Archeo log i cky materiäl pre poznanie blelej ma-
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Obr. 3. Ukazky z üzemnfiho okrahn farebnej keramlky. 1, 6, 9 — hrad 
Llkava; 2, 3, 4, 10, 11 — hrad Llptov; 5 — Jasenovö; 7, 8 — hrad Llp-
tovsky HrÄdok; 12, 13 — Zvolen. 

lovanej ke ramlky p r in l e s l l okrem sys temat ick^ch v^skumov v Poltäri (Hrubec 
1971), Siatoro§skej Bukovlnke (Hrubec 1982), Rimavskej Sobote (Drenko 1970; 
1973), Jeläave (Olexa—Tököly 1976), Obiäovclach (Pol la 1964) a S v i n l c i (daplo-
vlC 1981), tle2 zächrann? v^skum v TrebiSove (uskutoßnll J. Chovanec) a hlavne 
hromadny nälez zo studne vo F i l a k o v e (ulo2en^ v Novohradskom müzeu). 

HrnClar l , k t o r l zaCal l u2 od konca 12. stör, nahrädzat na tomto üzeml fa-
rebnü h l i n u blelou, nadviaza l i na morfolöglu starsej ke ramlky a okrem bleleho 
örepu nadobüdal okruh Iba pozvolne 1 druh? h lavn? äpeciflcky znak, malovanie . 
Medzi typml a tvarml nädob nachädzame ve l a pribuznöho s okruhom farebnej 
keramlky. Hlavne hrnce, ako zäkladn^ typ, sa li§la viac-menej Iba menej 
v^raznou proflläclou dohora vytiahnutjrch okrajov (obr. 4:1). H r n c o m podobnü 
profiläciu okraja 1 tvar tela mä od zaCiatku druh? najpoCetnejs'i a pre tento 
okruh gpeclflcky 1 typ nödoby — f lasa . Je] zäkladnjr tvar ]e dedlCstvom z nesko-
rorimskeho obdobla (Söos 1968, s. 38) a pre21va do druhej etapy, vo v^nimoc'-
nych pr ipadoch u2 s uchom (obr. 4:6, 7) . V trete] etape sa z pövodnöho tvaru 
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Obr. 4. Uk62ky z üzamnfibo okrnhu blelaj mafovane] keramlky. 1—3, 
6, 8 — Fllakovo-studiia; 4, 5 — Filakovo-hrad; 7 — Velika" nad Iplom; 
9 — Fllakovo (?); 10 — Banskä Stlavnlca; 11 — RImavskä Sobota-So-
bötka. 

vyv lnu la nädoba s uchom a zü2en?m üstfm, znama v ludove] keramlke pod 
näzvom „sova" (obr. 5:3, 10). 

Okrem flia§ vyräbali b i e l l hrnölarl od (zaÖiatku prvej etapy i male" hrncovltö 
tvary a §älky s v y s o k y m l tevikovi te roz tvorenfm okrajom (obr. 4:4, 9), ktor§ 
v druhej a hlavne v tretej etape n a h r a d l l i pohörmi röznych tvarov so züäenou 
nö2kou (obr. 5:2, 6, 7) . Od 14. stor. obohat i l i stolovü ke ramiku 1 rözne tvary 
dzbänov, z k to rych predoväetkym exempläre s gurovi tym telom a v y s o k ^ m 
hrd lom z ostatnöho üzemia Slovenska nepoznäme (obr. 4:8). Tuto specifickü 
tvarovü pestrosf stolovej ke r amiky vyvo la l a biela farba zäkladne] suroviny 
a spösob v^zdoby. 

V o vyzdobe mö2eme tie2 najlep§ie s ledovaf vyvojovö zmeny, ktore* sü vf-
raznä zvlääf na keramike zo strednäho Slovenska. Pre tento okruh typickö 
marovanle Cervenohnedou h l i n k o u zaCalo suplovaf rytü v^zdobu na stolovej ke
ramike okolo polovice 13. stor. (obr. 5:11; P o l l a 1958, tab. I X ) . Samostatnä rytä 
v^zdoba vSak pre2iva vo forme zävitnice, ojedinele i v lnovky, na hrncoch a f l a -
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Obr. 5. Ukftfky i üzemntiho okrahu blelej maTovane) keramlky, 1, 3 — 
Rlmavskft Sobota; 2, 4 — Fllakovo, 5 — OblSovce; 6, 7 — Jeläava-Hrado-
vlsko; 6, 10 — Rimavskfi Sobota-Sobötka; 9 — TreblSov; 11 — KoSlce [?). 

siach aZ do konca druhe] etapy a v prvej etape nachädzame na p lec iach nädob 
i zdobenle radom vrypov. V ^ v o j rytej v^zdoby smeroval od r iedkej zävitnice po 
celom tele k hustömu päsu na p lec iach nädob (obr. 4 ) . 

V malovane] vjrzdobe sü najjednoduchSle vodorovnö päsy po ce lom povrchu 
tela nädob od zaöiatku prve] etapy do konca vrcholneho stredoveku. Od polovlce 
prvej a hlavne v druhej etape je typlckö malovanle v ohranlßenych vodorovn^ch 
pasoch na vydutlne, jednoduchyml alebo zdvojenjrmi k ruhmi , po lk ruhmi alebo 
t rojuholnlkmi . L in i e obrazcov Casto doplüajü bodky alebo ozubenle a i c h p lochu 
nlekedy vyplfta 5ikm§ Srafovanie alebo mrezovanie. M a l o v a n ? dekor p rekr^va l 
horizontälne ryhy, prfp. rytü drobnü v lnovku , ktor6 hrnClar v y r ? v a l predovSet-
k y m ako pomocn? vyzdobn? prvok (obr. 4:3, 8) . U2 pred zänikom tohoto dekoru 
maroval i hrnCiar i i v z v l s l y c h pfisoch, ktorö sa napäjali h a horizontölny pas 
ornamentu pod h rd lom (obr. 5:1), ktoröho zdobivosü zvyraz i iova l i so sgrafito-
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Obr. 6. UkäZky z üzemn§ho okruhu bielej keramlky. 1, 3—6, B, 10, 11 — 
Kremnica-hrad; 2 — KoS; 7, 9 — Blatnlca-Sebeslavce. — Kresby: Jozef 
HoSäo. 

vym efektom r y t y m i ryhami , v lnovkou alebo radom vrypov. K vSeobecnömu roz-
s i reniu sgrafitoveho ry t la , ojedinele i vko lkovan ia kol ieskom, dochädza od 
konca 15. stor. Od tohoto obdobia na luxusnom rlade prevlädajü vo vyzdobe 
tie2 sirokö vodorovne päsy a v lnovky ako farebny^ podklad (obr. 5:4, 10). Od 
tretej etapy okrem stolovej zdob i l i m a l o v a n l m i kuchynskü ke ramiku — naj-
c"astejsie jednoduchy päsik zvyrazöoval pod h rd lom hrnca tektonlckü stavbu 
(obr. 5:8). 

V o vychodnej Gast! okruhu s b ie lou maxovanou keramikou vyvoj spösobu 
rytej i malovanej vyzdoby bol v zäklade zhodny so stredoslovenskou Castou, 
ale aplikovanö marovanä motlvy bol l jednoduchsie. Ked' s t redoslovenski hrn-
Ciar i zdob i l i v druhej po lov ic l prve] a celü druhü etapu ornamentom v äirokych 
vodorovnych päsoch, na v^chodnom Slovensku bolo oblübenä marovanie jedno-
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duchymi oblükmi od dna, menej Casto od okraja üstla, po ce lom povrchu tela 
alebo hrdle nädoby. P lochu vo vnütrl oblükov vyp l f i a l i n iekedy Srafovanlm. TieZ 
ornament zv i s l ^ch päsov nenaglel na vychodnom Slovensku uplatnenle. CiastoC-
nü aplikäciu vertikälneho zdobenia nachädzame Iba na d2bäne z Kräsnej Hörky 
(Po l la—Sl ivka—Val lagek 1981, obr. 16:9), Doteraz nepoznäme z v^chodu a n i 
bohate" zdobenie S i rokych mafovan^ch päsov a v lnoviek a sgrafitovo ry t ? orna
ment nachädzame od konca tretej etapy a neskör Iba v spojenl s jednoduchy^n 
päsikom pod h rd lom nädob. 

P r l sledovanf rozlohy okruhu s b ie lou marovanou ke ramlkou je v^raznä jeha 
koncenträcia do ni21nnej Casti v mieste najväfisieho vysky tu b ie lych i lov . N a 
juZnom okraj i üzemla S t i avn ick^ch vrchov, Slovensköho Rudohoria, S länskeha 
pohoria a V i h o r l a t u je uZ vyraznö presahovanie okruhu s farebnou keramlkou . 
N a juhu prekraCuje okruh hranlce MaoTarska a p r i vzäjomnom porovnävanl ke-
ramiky z obldvoch stätov je materiäl zo Slovenska mor fo log lcky bohatgf. Preto 
predpokladäme, 2e velkö h rn&arske stredlskä, predovSetk^m v okolf Poltära, 
vä2ne konkurova l i exportom svojich v^robkov i m a d a r s k y m b le lym hrnClarom, 
podobne akö to dokladajü etnografickä para le ly z neskoräieho obdobla [Marku§ 
1973). 

V priebehu rozdelenäho vyvoja na dve velkö oblast l s farebn?m a b l e lym 
Crepom od zaCiatku vrcholnöho stredoveku, v z n i k o l nov^ okruh na tizeml, kto-
röho Jadro tvor l hornatä oblast Hornoni t r ianskej ko t l lny , hornäho Turca a hor-
näho Tekova. Sem prenlkä v 14. stor. vyraznä nemeckä kolonizäcia a na jeho 
konc l vznikä okruh s bielou keramlkou , ktorü poznäme z a rcheo log ickych v y -
skumov zaniknutej dediny Sebeslavce v B l a t n i c i (Slanlnäk 1975), Vygehradu 
v Jasenove (Remlägovä 1981), K r e m n i c i a hradu SäSov v Z i a r i nad Hronom 
(Hoggo 1981) i z o jedinelych nälezov z V e l k e j Lehötky a TopoICian (Stfedo-
vökä keramika 1963, obr. 19). 

V tejto oblasti prlbliäSne od polovice druhej etapy, ved la pövodnej ke ramiky 
s nerovnomerne sfarbenym hnedym a2 Ciernym Crepom, vyskytuje sa i skuplna 
blelej a slvej ke ramiky . N a dnäch väetkych t roch druhov nädob bo l i v ojedlne
l y c h pr lpadoch piasticke" znaCky, ale v slvej a hlavne bielej ke ramike prevlädall 
uZ zrezävanö dnä. Täto skutoänosf, s pr ihl iadnutfm na ostatne" sprlevodne" znaky, 
relatlvne datuje b le lu a sivü ke ramlku ako mladglu. K e r a m i k a s farebnym Cre
pom zanikä v mieste intenzivneho vysky tu blelej ke ramiky na zaClatku 15. stor. 
(obr. 6:1). Sivä a blela ke ramika sa vyskytujü vedra seba celö 15. stor. tak, 2e 
na severe v centre okruhu prevlädal bie ly a na juhu Ziarskej ko t l l ny m a l mlernu 
prevahu sivy r iad. Pre obidva druhy hrnCiarskych v^robkov faZi l i h l i n u z m l e s t -
nych zdrojov. 

Bie la ke ramika obsahovala väetky zäkladnö typy tretej etapy okruhu s fa
rebnou keramlkou, Cim sa HSi od bielej malovanej ke ramiky , ktorä nepoznala 
hlboke misy ani panvice na nöZkach [obr. 6:3, 4, 6, 7, 9, 11). Podobnost okruhu 
s bielou ke ramlkou s okruhom s farebnou keramlkou podClarkuje 1 vyzdoba. A n i 
v jednom prlpade nemö2eme potvrdi t miestnu maTovanü v^zdobu. Hrnce a pan
vice na nöZkach zdobi l i na vydutine päsom Zliabkovej rytej zävitnlce a stolovü 
keramiku a beZne i h lboke misy ko l i e skom v k o l k o v a n ^ m ornamentom a ojedi-
nele i ry tou v lnovkou. Okrem toho, rovnako ako na farebnej keramike, hrnCiar i 
diferencovali zrnitost' h l l n p r l vytäCani kuchynskäho a stoloväho r iadu. V rämci 
okruhu iba blelu ke ramiku (panvice na nö2kach a hrnce) uZ od zaCiatku tretej 
etapy znütra zeleno g lazova l l , podobne ako Seine" dosky z blelej h l l n y vyräba-
nych komorov^ch kachl ic . V d a k a efektnömu sfarbenlu, mö2eme sledovaf vyvoj 
bieleho r iadu v prostredi Kremnice i v 16. a 17. stor. 

Sivü ke ramiku vyräbali Inf h rnClar i ako blelu. V mieste i c h najrovnomer-
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nejSieho spoloönöho vysky tu mesta a hradu v K r e m n l c l svedßia o tom v^razne 
morfologickä rozdIely. r M e d z i s i v y m i nädobami sa doteraz nevysky t l i hlboke 
misy a panvice na nö2kach. Naopak, prevlädajüce percentuälne zastüpenie 
medzi slvou keramikou, predovSetkym v Kremnie l , majü goticke a hlavne §iroko 
roztvoren£ lievikovitö pohäre, ktore" medz i b i e lym r iadom nenachädzame (obr. 
6:10). Tie2 predoväetk^m zo sive] h l l n y vyräball h rnCiar i osvetlovacle kahan-
Ceky tzv. palfiiaky, charakteristlcke" pre miestne banlcke prostredie (obr. 6:8). 
H l l n a s iv^ch nädob obsahovala znaCnü prlmes jemne zrnitöho plesku bez roz-
die lu u v§etk^ch typov nädob, Clm sa tie2 l l s i l i od ostro zrnitöho kuehynsköho 
alebo jemne plavenfiho stolovöho bieleho r iadu. Po vseobeenom rozäfrenf gla-
züry koncom trete) etapy a s t ym spojen^m oxydaCn^m vypa lovan lm, zanikä 
slvä ke ramlka na seve okruhu eSte pred koncom 15. stör, a na juhu sa stre-
tävame s jej pre21vanim v podobe zadymovanel io r ladu 1 v nasledujüclch sto-
roßlach. 

N a zfiver pova2ujem za potrebnö zdöraznit, 2e nafirtnutö vyvojovä etapy 
a delenle na üzemnö okruhy m a l i za c l e l poukäzaf na ke ramlku n le len ako 
na]masovej§le zastüpen? druh materiälnej kultüry v archeologicky ch nälezoch, 
ale tie2 na jej nenahradltelnü vypovedaciu schopnosf. Napr iek poehybnostiam 
zo strany n iek to rych bädatelov, je mo2n6 general izovanie mnohych indlviduäl-
nvch znakov vo v^vo j i i tak röznorodöho materlälu a k y m je hrnCiarsky tovar. 
Okrem toho je ale nevyhnutnö sledovanie Speci f ickych znakov jednot l ivych 
üzemnych okruhov, a üzko lokälnych prejavov. N a bäze takto z l skanych poznat-
kov o stredovekom hrnClarstve je mo2n6 sledovanie ekonomlcköho a soclälneho 
vyvoja a s tykov medz i j ednot l iv^mi üzemlami. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Entwicklungsübersicht d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n K e r a m i k In d e r S l o w a k e i 

Im mittelalterlichen archäologischen Fundgut nimmt die Keramik als häufigste 
Erkenntnisquelle der materiellen Kultur eine wichtige Stellung ein. Die Anfänge Ihrer 
Erforschung reichen bis In das vergangene Jahrhundert zurück, an dessen Ausklang die 
erste synthetische Arbelt von P. Sochöfi erschienen Ist. Mit der Zunahme zufälliger 
Funde und Funde aus systematischen Untersuchungen entstanden Schlüsselarbelten, in 
denen sich die Forscher monothematischen Fragen widmete oder auf Analysen großer 
Fundserlen gestützt allgemein gültige Erkenntnisse brachten. 

Nach den bisherigen Forschungsergebnissen und dem zugänglichen dreidimensio
nalen Material zu schließen kann man die Keramik des gipfelnden Mittelalters annährend 
in die Zelt vom Ende des. 12.—Mitte des 13. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts da
tleren. Trotz der starken formalen Verschiedenheit der Keramik aus der ganzen Slowa
kei lassen sich bestimmte Merkmale relativ genau chronologisieren oder sogar für breite 
Gebiete generalisieren. Zu den generalisierten Merkmalen kann man vor allem techno
logische Elemente stellen, die sich hauptsächlich im Dekor widerspiegeln, sowie die 
typologlsche Struktur, die In der relativ kurzen Zeit des gipfelnden Mittelalters auf 
markante Änderungen zurückblickt. Auf diesen Grundlagen hat der Autor drei Entwick
lungsetappen der hochmittelalterllchen Keramik in der Slowakei bestimmt. 

Die Untergrenze der ersten Etappe reicht von der Mitte des 13. bis zum Ende des 
12. Jahrhunderts und hat annähernd bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts gedauert. Sie 
äußerte sich in technologischer Hinsicht mit der markanten Abnahme der Glimmer-
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beimengungen im Lehmt, der vollkommenen Vorherrschaft des Drehens ganzer Gefäß
wände, dem häufigeren Vorkommen reduktionsgebrannter Ware, und im Süden der 
mittleren und östlichen Slowakei im Ersatz der bis dahin verwendeten farbigen Lehme 
durch weißgebrannte Tonerden. Schon am Anfang dieser Etappe oder erst in deren 
Verlauf erscheinen in der Typenstruktur bisher seltene oder ganz unbekannte Gefäße: 
Deckel, Lampen Flaschen, Schüsseln, Schalen, Krüge, während die in der Südslowakei 
verbreiteten Hängekessel zu verschwinden beginnen. Im Südosten sind die Topfränder 
gewälzt, auf dem übrigen Gebiet hohl profiliert. Im Dekor Überwiegen geritzte einfache 
Spiralen, neben denen auch Wellenlinien und Strichreihen überdauern. Durch diese 
ganze Etappe ziehen sich plastische Marken am Gefäßboden, der noch immer rauh 
bleibt. 

In der zweiten Etappe [Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts) legten die 
Töpfer hohen Wert auf die Formbarkeit des Lehms und differenzierten dessen Körnung 
]a nach der Art der Ware. Kleinere Gefäße drehten sie gegen Ende dieser Etappe bereits 
aus einem Lehmstück, wolfür, abgesehen von der regelmäßigen Handschrift des Töpfers, 
auch die Spuren nach dem Abschneiden von der Scheibe an den Böden mancher Gefäße 
und den knopfartigen Griffen der kegelförmigen Deckel sprechen. Bereits vom Anfang 
dieser Etappe an erscheinen tiefe Schüsseln, an ihrem Ende auch Pfannen auf Füßen, 
mit denen die Entwicklung der typologischen Hauptstruktur der mittelalterlichen «Ke
ramik gipfelte. Als neues Element erscheint am Ende der Etappe auch die Glasur, vor
erst allerdings nur in Ausnahmefällen. 

In der dritten Etappe, der zweiten Hälfte des 15. und am Anfang des 16. Jahrhun
derts, hat die Entwicklung der mittelalterlichen Keramik in der Slowakei ihren Höhe
punkt erreicht, was den Reichtum an Typen, Formen, Dekorarten und technischen Ni
veau anbelangt. Auf technologischen Gebiet wurde das Drehen auf der Töpferscheibe 
allgemein gebräuchlich, das Brennen in Reduktionsatmospähre überwog eindeutig und 
der graue Scherben wurde manchmal zu Stahlglanz überbrannt. 

Neben den mittelalterlichen Haupttypen muß man offenbar, nach bisher vereinzelten 
Fragmenten seichter Teller aus Kremnica zu schließen, auch mit der Erzeugung dieser 
typisch neuzeitlichen Waren rechnen. Die außerordentlich bunte Palette von Formen 
belegt hauptsächlich die Tafelkeramik, bei der man alle Arten des mit Mittelalter 
applizierten geritzten, plastischen, geprägten und gemalten Dekors findet. Die Glasuren 
sind nun häufiger, nicht nur auf der Tafelkeramik, sondern auch auf der Küchenkeramik 
(Fußtöpfen und —pfannen). Das Ende dieser Etappe war vom allmählichen Antreten 
der sogennannten Volkskeramik, meist mit ziegelrotem Scherben, erhöhtem Sandgehalt 
im Lehm, einfachen, funktionell ausgeprägten Formen und ausgedehnteren Glasuren 
gezeichnet. 

Außer gemeinsamen Merkmalen, findet man auf dem ganzen Gebiet der Slowakei 
zahlreiche spezifische Regionalmerkmale. Es ist for allem der Werkstoff, nach dem 
sich das ganze Gebiet in je einen Bereich der aus farbigen Erden (Westslowakei und 
etwa nördliche Hälfte der Mittel- und Ostslowakei) und aus weißen Tonerden [Süden 
der Mittel- und Ostslowakei) hergestellten Keramik teilen läßt (Abb. 1). 

Im Rahmen deserstgenannten Bereichs tritt in dessen Südwesten ein Kreis reduk
tionsgebrannter grauer Keramik in den Vordergrund, der mit allen seinem Merkmalen 
an das österreichische Gebiet gebunden ist (Abb. 2). Das Niveau des Töpferhandwerks 
war hier höher als auf dem übrigen Gebiet, was die technische Vollendung und das 
frühere Vorkommen aller Gefäßtypen des Hochmittelalters verraten. Hinsichtlich der 
Morphologie fallen als spezifisch regional vor allem schüsselförmigeflache Stürzen, 
Pfannen ohne Füße, durch Abwälzen profilierte Topfränder und die Verzierung der 
Töpferware durch Ausnehmen breiter dekorativer Streifen In der Wandoberflflche Ins 
Auge. Auch in diesem Produktionskreis markierten die Töpfer während des ganzen 
Hochmittelalters ihre Erzeugnisse mit geritzten, oft auch geprägten Zeichen. 

Den sich im Nordwesten und Norden der Slowakei ausbreitenden Bereich mit far
biger Keramik charakterisiert angesichts des großen Umfangs und der geographischen 
Gegliedertheit dieses Gebiets die Menge der Abweichungen vom einheitlichen gemeinsa
men Stil (Abb. 3). In allen drei Etappen erscheint neben der reduktionsgebrannten auch 
die oxydationsgebrannte Keramik, vor allem im Ostteil des Landes. Zum Unterschied 
vom Bereich mit grauer Keramik herrscht hier eindeutig die Hohlproflllerung der 
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Gefäßränder mit zahlreichen Varianten vor. Auch die Variabilität der Formen und Ver
zierung der einzelnen Gefäßtypen war bunter. Alle Merkmale finden Analogien auf 
den Nachbargebieten Polens und Nordmährens. 

Im Süden der mittleren und östlichen Slowakei findet man den Bereich mit weiß 
gemalter Keramik, die an die Fundstätten weißer Tonerden in der Umgebung von Pol-
tär und im Süden des Beckens von KoSice gebunden ist (Abb. 4, 5]. Von Anfang an ist 
hier neben dem Topf in der typologischen Struktur auch die Flasche vertreten und 
die Töpfer legten hohen Wert auf den typologischen und formalen Reichtum der Tafel
oder Tischkeramik. Allmählich trat der gemalte an die Stelle des geritzten Dekors, der 
lange auf der Küchenkeramik dominiert hatte. Auf der Tafelkeramik gipfelte der ge
malte Dekor gegen Ende der letzten Etappe, als man In die gemalten Streifen 
Sgraffitoornamente ritzte, ausnahmsweise auch mit Hilfe von Stempeln einprägte. Die 
ganze Zeit über existierte ein Unterschied zwischen der westlichen und östlichen Hälfte 
dieses Bereichs, deren Dekor und Formen einfacher waren. Bei dem Vergleich mit dem 
sehr ähnlichen Material aus dem Nachbargebiet Ungarns erkennt man, daß die slo
wakische Keramik morphologisch reicher ist und kann deshalb auch ihren Export nach 
Süden voraussetzen, wo sie mit der ungarischen weiften Ware konkurrierte. 

Etwa um die Mitte der zweiten Etappe entsteht In der mittleren Slowakei ein Kreis 
mit weißer Keramik (Abb. 6), auf dessen Gebiet die ursprünglich farbige Keramik von 
der weißen Ware verdrängt wurde, neben der man vor allem in Kremnica und Umge
bung im ganzen 15. Jahrhundert auch graue Gefäße herstellte. Ein spezifisches Merkmal 
der weißen Keramik war, daß man sie auch durch Ritzen (vor allem die Küchenkera
mik) oder geprägten Dekor (Tafelkeramik) verzierte. Nach der Verbreitung der Glasur, 
und in ihrem Zusammenhang des Oxydationsbrennens, verschwand die graue Keramik, 
während die weiße auch im 16. und 17. Jahrhundert überdauerte, wie die Funde aus 
Kremnica beweisen. 

T e x t e z u d e n A b b i l d u n g e n : 
Abb. 1. Karte der Gebietsbereiche In der dritten Entwicklungsphase der mittelalterli

chen Keramik (zweite Hälfte des 15. Jh.). 
Abb. 2. Fundproben aus dem Gebietsbereich der grauen Keramik. 1 — Bratislava, Pri-

maciälne näm.; 2 — Bratislava — Rybärska bräna; 3 — Budmerice; 4 — Tra-
kovice; 5, 7, 10, 11 — Trnava; 6 — Bratislava, Kapltulskä 15; 8 — Bratislava, 
Ondrejskä ul.; 9 — Bolerfiz; 12 — Bratislava, Jiräskova ul. Erklärungen: schwar
zes Profil — graue Keramik; schraffiertes Profil — braungraue bis braun^ 
schwarze Keramik; reines Profil — weiße Keramik. 

Abb. 3. Proben aus dem Gebietsbereich der farbigen Keramik. 1, 8, 9 — Burg Likava; 
2, 3, 4, 10, 11 — Burg Liptov; 5 — Jasenovö; 7, 8 — Burg Liptovsky Hrädok; 
12, 13 — Zvolen. 

Abb. 4. Proben aus dem Gebietsbereich der weiß bemalten Keramik. 1—3, 6, 8 — F i la -
kovo, Brunnen; 4, 5 — Firakovo, Burg; 7 — Velikä nad Iplom; 9 — Filako-
vo (?); 10 — Banskä Süavnlca; 11 — Rimavskä Sobota, Sobötka. 

Abb. 5. Proben aus dem Gebietsbereich der weiß bemalten Keramik. 1, 3 — Rimavskä 
Sobota; 2, 4 — Filakovo; 5 — ObiSovce; 6, 7 — JelSava, Hradovisko; 8, 10 — 
Rimavskä Sobota, Sobötka; 9 — Trebisov, 11 — Koäice (?). 

Abb. 6. Proben aus dem Gebietsbereich der weißen Keramik. 1, 3—8, 8, 10, 11 — Krem
nica, Burg; 2 — Koä; 7, 9 — Blatnica, Sebeslavce. 

Zeichnungen: Jozef Ho§so. 
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